
미립자공학: 4월 28일(목), 10:00~12:00

포스터발표 I 좌장 :  김종길(E&B나노택) ,  유승준(서남대)

P미립목-1(146) 백금/티타니아 나노다공체 제조 및 특성평가
(지질자원(연))김선경, 장희동, 장한권,

조 국, (서강대)최정우

P미립목-2(147)
Research on calcination of distributed calcite for using microwave
kiln

((재)석회석신소재연구재단)황대주, 
유영환, 이승관, (㈜유림이엔지)유재용,

박정호, (충북대)이종대

P미립목-3(147)
규질이암으로부터 Pilot-scale Flame Spray Pyrolysis 공정을 이용한
실리카 다공체 제조

(지질자원(연))이진우, 조 국, 
장희동, 장한권, (서강대)최정우

P미립목-4(147)
에어로졸 자기조립공정을 이용한 실리카 나노다공체 제조 및 특성
비교

(지질자원(연))오경준, 장희동, 장한권,
김선경

P미립목-5(147) 금속 니켈의 메조기공 구조체 함침에 관한 연구 (중앙대)현지윤, 김선근
P미립목-6(148) 메조기공구조체의 calcium chloride 함침 및 응용에 관한 연구 (중앙대)안기웅, 김선근
P미립목-7(148) 메조기공구조체의 potassium carbonate 함침 및 응용에 관한 연구 (중앙대)박현규, 김선근
P미립목-8(148) 화염분무열분해 공정에 의해 합성된 나노 크기의 Zn2SnO4의 특성 (건국대)김정현, 강윤찬
P미립목-9(148) Copper neodecanate의 합성과 열분해특성 (동아대)서원상, 이상록
P미립목-10(149) 분무열분해 공정에 의해 합성된 나노 Ag-doped BaTiO3 분말의 특성 (건국대)고유나, 강윤찬

P미립목-11(149) 대나무섬유의 Volume fraction에 따른 기계적 물리 화학적 특성
(순천향대)김미선, 한현각, 김태화

(한양소재)이기웅, 주덕기
P미립목-12(149) 분무열분해공정에 의해 합성된 MLCC 외부전극용 구리분말의 특성 (건국대)홍영준, 강윤찬
P미립목-13(149) 리튬망간옥사이드의 메조기공 구조체 함침에 관한 연구 (중앙대)라하나, 김선근

P미립목-14(150)
Measuring Slip Correction Factor Using a Differential Mobility
Analyzer and Electrospray System

(서울시립대)정해성, 김정현

P미립목-15(150) 원형 종이거푸집의 제조
(서남대)유승준, 이세일
(서강대)김강수, 구연진

(이피아이㈜)최도영, 조정훈

P미립목-16(150) 인덕션과 고온직화가열에서 동시에 사용가능한 내열용기의 제조
(서남대)유승준, 이세일, 김광길, 곽동희
(서강대)김강수, 구연진, (전북대)이준용

P미립목-17(150) Pt/γ-Al2O3의 담지기술 최적화 방안
(서남대)유승준, 이세일

(지질자원(연))장희동, 윤호성, (서강대)
김강수, 구연진, (조선대)황경준, 이재욱

P미립목-18(151)
Study on seed-mediated growth process for synthesis of
multifunctional nanoparticles

(강원대)Nguyen The Dung, 김교선

P미립목-19(151) Flame Synthesis of Nanostructured TiO2 Thin Films (강원대)Ding Jinrui, 김교선

P미립목-20(151)
Immobilization of silver nanoparticle on thiol functionalized silica
micro beads

(한양대)Dang Viet Quang, 김희택
(이엔비나노텍㈜)김종길, 박진구, 김형욱

P미립목-21(151)
The effect of drying techniques on the physico-chemical properties
of precipitated silica

(한양대)Pradip B. Sarawade,
D.V.Quang, 김희택, (이엔비나노텍㈜)

김종길, 박진구, 이광호

P미립목-22(152)
Quantitative Recovery of Nanoporous Silica from H2SiF6 of Fertilizer
Industry

(한양대)Elineema Gideon, A.Hilonga,
P.B.Sarawde, D.V.Quang, S.godlisten,
김희택, (이엔비나노텍㈜)김종길, 박진구

에너지I: 4월 28일(목), 10:00~12:00

포스터발표 I  좌장 :  김영훈(광운대) ,  이종협(서울대)

P에너I목-1(200) 전기화학식과 3차원 전산모사를 이용한 고체산화물 연료전지 전산모사
(고려대)조동현, 전정환, 황지원, 정현욱,

김성현

P에너I목-2(200)
고분자형 연료전지의 미세기공층 표면에 존재하는 균열이 기계적
내구성과 전지성능에 미치는 영향

(고려대)전정환, 김성현, 조동현, 이지영

P에너I목-3(201)
실리카 입자를 포함한 레독스 흐름전지용 poly(ether ether ketone) 
이온교환막의 특성 연구

(고려대)이지영, 전정환, 조동현, 김성현
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P에너I목-4(201)
니켈-코발트 복합 산화물이 담지된 초고용량 캐패시터용 카본
에어로젤의 전기화학적 특성

(서울대)이윤재, 송인규, 박선영, 이종협

P에너I목-5(201) 코크스 제조용 석탄 건조 특성 및 코크스 품질 영향 평가 (포스코)이운재, 최재훈

P에너I목-6(201)
A New Forecasting Method for System Marginal Prices Based on
Power Supply and Demand

(한양대)이기준, 조현준, 여영구

P에너I목-7(202) 초고온 개질기에서의 메탄 개질 반응 특성 연구 (서울과기대)이문원, 황 훈, 김래현
P에너I목-8(202) 전기화학적으로제작된수소연료전지용다공성팔라듐나노전극지지체 (성균관대)방남규, 정찬화

P에너I목-9(202) 음식물 쓰레기 탈리액 유분을 이용한 Biodiesel 합성
(서울시립대)조용범, 최석주, 김정욱,
고정휘, 이초림, 박영권, (석유품질관리원)

임영관, (에너지기술(연))김상국

P에너I목-10(202)
Preparation and characterization of electrodeposited Co-Mn
composite oxide thin films for Pseudocapacitor application

(아주대)서승혜, 이혜민, 김창구

P에너I목-11(203) Co-B 촉매를 이용한 수소 저장 시스템 개발과 PEMFC 운전
(KIST)박세진, 신석재, 김영지, 최대기,

남석우, (항공대)홍지석, 성홍계

P에너I목-12(203) 무인항공기를 이용한 수소저장 시스템의 장시간 운전
(KIST)신석재, 박세진, 김영지, 최대기,

남석우, (항공대)홍지석, 성홍계

P에너I목-13(203)
Characterization of Mn-Ni oxides thin films electrodeposited on
carbon sheet

(아주대)이혜민, 서승혜, 김창구

P에너I목-14(203) Premixer에 의한 DME-LPG 연료혼합에 대한 CFD Simulation 연구
(서울과기대)김차환, 천석훈, 신동우,

김래현

P에너I목-15(204)
가스화기 내 슬래그 흐름에서의 전단속도 예측 및 슬래그 점도의 변화
연구

(홍익대)전상원, 오명숙

P에너I목-16(204)
제올라이트로 코팅된 Co/SiO2 촉매의 Fischer-Tropsch 합성; 
제올라이트와 FT 촉매의 비에 대한 영향

(고등기술(연))강석환, 김진호, 류재홍

(화학(연))하경수, 전기원

P에너I목-17(204)
제올라이트로 코팅된 Co/SiO2 촉매의 Fischer-Tropsch 합성; 
FT 촉매의 Ru 함량에 대한 영향

(고등기술(연))강석환, 김진호, 류재홍
(화학(연))하경수, 전기원

P에너I목-18(204) 평관형 고온수전해 스택의 전산해석에 의한 유동 특성 (고등기술(연))김종민, 홍현선

P에너I목-19(205)
Optimization of biodiesel production from jatropha oil by various
immobiliezed enzymes

(광운대)이명구, 박철환
(생산기술(연))이도훈, 김상용

P에너I목-20(205)
Enhancement of cell performance using GSC coated cathode for
MCFC

(KIST)송신애, 한종희, 강민구, 장성철
(Chimie Paristech)김휘경

P에너I목-21(205) 소성온도에 따른 SiC계 내화물의 도가니 시험평가
(홍익대)박지운, 박재경, 오명숙

(KIST)임경란

P에너I목-22(205)
Effect of Thermal Expansion on Gas Absorption Kinetics of
Tetrahydrofuran Clathrate Hydrate

(KAIST)강혜리, 고동연, 이 흔

P에너I목-23(206) 바이오매스 가스화를 통해 생성되는 가스조성 예측모델 개발
(생산기술(연))이정우, 문지홍, 양 원,

이은도
P에너I목-24(206) The most effective sH clathrate hydrate formers (KAIST)박성민, 신웅철, 이 흔

P에너I목-25(206)
Thermodynamic stability and spectroscopic identification of binary
(tert-butyl hydroperoxide + gaseous) clathrate hydrates

(KAIST)윤여범, 차민준, 권민철, 이흔

P에너I목-26(206) 기류 건조 저등급석탄의 FT-IR 분석
(에너지기술(연))김상도, 전동혁, 

임영준, 이시훈

P에너I목-27(207)
Electrochemical performance of carbon coated silicon as anode
materials for lithium ion batteries

(울산대)정재훈, 오은석, 정동원
(KCC)공병선, (상명대)김기택

P에너I목-28(207) 파일럿 기류건조기술의 건조특성 수치해석
(에너지기술(연))김상도, 임영준, 

임경수, 이시훈

P에너I목-29(207) 산화세륨의 메탄개질과 물분해 사이클에 의한 합성가스와 수소 생산 (성균관대)정혜흔, 한귀영, 윤기준, 곽정훈

P에너I목-30(207)
Effect of alkali catalyst on biodiesel production from mixtures of
soybean oil and waste cooking oil

(상지대)Primata Mardina, 서용찬,
주영환

P에너I목-31(208) 폐ITO 타겟으로부터 ITO용 4N SnO2 분말 합성
(㈜토리컴)강희남, 김병권, 김관영, 

홍성현
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P에너I목-32(208)
Facile growth of N-doped CNTs on Vulcan carbon and the effects of
iron content on electrochemical activity for oxygen reduction reaction

(KAIST)최창혁, 박성현, 우성일

P에너I목-33(208) SCR 상업 폐촉매의 재생공정 연구
(한전전력(연))이정빈, 김성근, 김동화,

김기형, (충북대)정상문

P에너I목-34(208)
Electrochemical Reduction of Uranium from Porous 17 kg-Uranium
Oxide Pellets by Selection of Optimal Cathode/Anode Surface Area
Ratio

(원자력(연))최은영, 허진목, 최인규,
권선길, 강대승, 홍순석, 신호섭, 유민아

(충북대)정상문

P에너I목-35(209)
Effect of Hot Water Pretreatment on Empty Fruit Bunch(EFB)
for Bioethanol Production

(에너지기술(연))최원일, 최선아, 
정민지, 이준표, 박지연, 이진석

P에너I목-36(209) NaOH 활성화에 의해 제조된 활성탄 전극의 전기화학적 특성
(충북대)윤홍진, 이종대

(충북지방중소기업청)장진석

P에너I목-37(209)
전산모사프로그램을 이용한 고분자 나노섬유 전열교환기의 성능 예측
및 에너지 절감효과 분석

(에너지기술(연))주국택, 여정구, 
안영수, (한양대)최신영, 남궁연희
(전남대)홍창국, (엔티피아)오상연

P에너I목-38(209) 2, 3성분계 금속산화물 소재를 사용한 에너지 저장 특성
(충북대)윤홍진, 방기창, 이종대

(㈜휘닉스PDE)신윤성

P에너I목-39(210) 메탄의 자열 개질 반응에 의한 수소 제조 특성
(충북대)이창호, 김경락, 김천래, 이종대

(㈜RTI엔지니어링)신장식

P에너I목-40(210) 미세조류 열분해로부터 생성된 오일 특성 분석
(에너지기술(연))이호세, 우희명, 
나정걸, 정수현, (경북대)여상도

P에너I목-41(210) 팜 부산물의 정제 및 유동성 향상에 관한 연구 (한밭대)이미남, 임유진, 김나우, 우승한

P에너I목-42(210)
Electrodeposition of a blocking layer on FTO glass for improving
efficiency of DSSC

(서울시립대)서영미, 김정현

P에너I목-43(211) 직접액화를 위한 석탄의 입자크기에 따른 용해특성 조사
(영남대)이태진, 김도형, 박노국, 강미숙
(고등기술(연))한기보, 최창식, 김호

P에너I목-44(211) 황산당화를이용한목질계로부터Glucose and Xylose 생산최적화공정(KIST)전동근, 김홍곤, 서동진, 김창수

P에너I목-45(211) Enhancement of TiO2 electrodes with various acid treatments
(서울시립대)서영미, 방혜민, 유정림,

김정현

P에너I목-46(211) 억제제가 포함된 시스템에서의 가스 하이드레이트 생성속도 연구
(에너지기술(연))강성필

(석유공사)이원수, (경북대)이종협
P에너I목-47(212) 코인형 직접탄소연료전지(DCFC)에서 다양한 탄소연료의 산화거동 (한밭대)송문범, 김민정, 이충곤

P에너I목-48(212)
Mechanical and electrochemical performances of clathrate hydrate-
clay nanocomposite (KAIST)권민철, 차종호, 이원희, 이흔

P에너I목-49(212) 대기압 플라즈마 반응기를 이용한 온실가스 전환처리 연구 (강원대)김태경, 이원규, (한림대)김동진

P에너I목-50(212)
Characteristics and performance of Samarium-doped 
Ceria-(Li/K)2CO3 composite electrolytes for Low Temperature
Solid Oxide Fuel Cells (LTSOFCs)

(KIST)Anh Cam Thieu, 한종희, 
박상균, 김희수, 남석우, 윤성필

P에너I목-51(213)
Shape-Controlled Pd Nanoparticles on WC for Improved Methanol
Electrooxidation

(숭실대)이영우, 한상범, 김현수, 고아라,
김도영, 김시진, 박경원

P에너I목-52(213) DTR(drop tube reactor)를 이용한 분류층석탄 가스화 특성 평가 (광운대)배종수, 한춘, (에너지기술(연))
이동욱, 라호원, 홍재창, 박세준, 최영찬

P에너I목-53(213) Pt이 담지된 촉매를 사용한 셀룰로우스의 수소화 반응

(아주대)유수진, 박은덕, 백인구
(화학(연))정광은, 채호정, 김태완, 

정순용, (SK이노베이션)김태진, 정영민,
오성훈, 송종희

P에너I목-54(213) DCL, ICL, Hybrid형 석탄액화 공정의 규모별 경제성 평가 (광운대)배종수, 황인성, 임광일, 한춘
(에너지기술(연))정 헌, 김학주

P에너I목-55(214) 증기폭쇄법을 이용한 유칼립투스의 전처리 공정 (에너지기술(연))정민지, 박지연, 이준표,
최원일, 최선아, 이진석

P에너I목-56(214) 저등급 석탄의 고품위화를 위한 유중 슬러리 건조 공정의 모델링 (에너지기술(연))전동혁, 김상도, 노남선,
임영준, 이시훈

P에너I목-57(214) 이산화탄소배출량감소를위한녹색전환기술적용전과정분석방법연구 (대진대)박영규, 홍유나, 문석연
P에너I목-58(214) 신재생에너지를 이용한 온실가스 저감 방안 연구 (대진대)박영규, 홍유나, 문석연
P에너I목-59(215) 제올라이트 촉매막 반응기를 이용한 메탄올 합성 (에너지기술(연))정헌도, 조철희, 김태환
P에너I목-60(215) 피셔-트롭시 왁스의 수소화 분해반응에 의한 중질유분 제조 (에너지기술(연))정헌도, 정 헌
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P에너I목-61(215)
조성 및 소성온도에 따른 NiO/Fe2O3/Al2O3 혼합물 산소공여입자의
결정구조분석

(한전전력(연))양석란, 김경숙, 백점인,
김지웅, 류청걸

P에너I목-62(215) 1.0TPD 가압 분류층 석탄 가스화기 운전 특성 연구
(에너지기술(연))라호원, 최영찬,
이동욱, 홍재창, 박세준, 배종수

P에너I목-63(216) 글리세롤 부산물의 초임계수가스화에 의한 수소 생산공정 경제성 평가 (에너지기술(연))이인구

P에너I목-64(216) TGA를 이용한 Meng Tai탄의 반응 특성 연구
(에너지기술(연))라호원, 최영찬,
이동욱, 홍재창, 배종수, 박세준

P에너I목-65(216) Fe-계 산화물 매체를 이용한 수소저장 및 방출 특성 : Mo의 첨가효과
(충남대)제한솔, 김영호, 이수경

(에너지기술(연))박주식

P에너I목-66(216) 고정화 및 도핑을 통한 TiO2 나노튜브 전극의 광활성 연구
(에너지기술(연))심은정, 윤재경, 

주현규, (연세대)이재민

P에너I목-67(217) 염료감응 태양전지의 TiO2 표면에서 흡착 과정 및 광전변환 효율 연구 (포항공대)송슬기, 박태호

P에너I목-68(217) 귀금속 담지 촉매를 이용한 과산화수소의 직접 제조
(에너지기술(연))정헌도, 김권일, 

박종기

P에너I목-69(217) 냉동/해동 싸이클 반복에 의한 직접메탄올 연료전지의 성능 저하 분석
(에너지기술(연))오유미, 김상경, 정두환,

임성엽, 백동현, (연세대)설용건

P에너I목-70(217) 공동현상을 이용한 석탄 슬러리 제조 장치 운전 실험
(고등기술(연))류상오, 김진호, 이도연,

정석우, 이승종

P에너I목-71(218)
CdS Deposition onto Mesoporous Titania Films for Sensitizer of
Photovoltaic devices by high Pressure Free Meniscus Coating

(서강대)장원호, 조성민, 유기풍
(KIST)김재훈, 민병권

P에너I목-72(218)
석탄으로부터 합성천연가스 생산을 위한 신개념의 흡착 촉진 메탄화
반응에 대한 연구

(고려대)강우람, 장현민, 이기봉

P에너I목-73(218)
Long-term durability of Pt/C catalyst for PEMFC electrode caused
by carbon pretreatment

(에너지기술(연))김희연

P에너I목-74(218) 고순도 수소생산을 위한 sorption enhanced WGS 반응에 대한 연구 (고려대)장현민, 강우람, 이기봉

P에너I목-75(219) SI 사이클의 수소 생산을 위한 가압 연속 분젠 반응
(충남대)김효섭, 한상진, 김영호
(에너지기술(연))박주식, 배기광

(포항산업과학(연))이종규

P에너I목-76(219)
Effect of Soaking for Methane production from CH4 hydrate by flue
gas replacement

(KAIST)박주운, 이 흔
(지질자원(연))이재형

P에너I목-77(219) 내화벽에 슬래그층 형성을 위한 합성 슬래그의 흐름 비교분석 (홍익대)손연송, 오명숙

P에너I목-78(219)
Design of mixing chamber to enhance the fuel efficiency for 
1 kW-class DMFC system

(과학기술연합대학원대)김지영, 김상경,
임성엽, 정두환, (고려대)조영래
(에너지기술(연))이병록, 백동현

P에너I목-79(220) Deasphalted oil의 특성 및유변학적 물성 연구
(고려대)이정무, 신상철, 황지원, 

정현욱, 이기봉

P에너I목-80(220) 하이드로퀴논을 첨가한 하이드레이트의 특성연구
(해양대)남병욱, 윤지호, 이형훈, 김병수
(㈜유성)이강우, 문동현, 신형준, 한규원

P에너I목-81(220)
개질한 구상흑연을 음극재로 적용한 리튬 이차전지의 전기화학적 특성
연구

(명지대)정 화, 김명수

P에너I목-82(220) 박막형 광촉매의 광반응 면적 변화를 통한 수소생산 효율 최적화 연구 (서울시립대)홍은표, 최주석, 김정현

P에너I목-83(221)
Supercapacitor electrode based on MnO2 composited of graphene
and carbon nanotube

(KAIST)오영준, 박승빈
(에너지기술(연))김종휘

P에너I목-84(221)
Ce(III)/Ce(IV) as the positive half cell and V(II)/V(III) as the
negative half cell of a redox flow battery

(순천대)황호중, 문일식, 하 가

P에너I목-85(221)
Effect of micro-sized geometrical constraint on swapping
phenomena between CH4 molecules in hydrate cages and CO2+N2

mixed gas molecules

(KAIST)김대옥, 이 흔, 고동연
(지질자원(연))이재형

P에너I목-86(221)
Phase equilibrium and heat of dissociation for THF and Cyclopentane
with CH4, CO2 Binary Clathrate Hydrate

(해양대)이형훈, 윤지호, 남병욱, 김병수,
안숙현, (㈜유성)이강우, 문동현, 

신형준, 한규원

P에너I목-87(222) 공정 시뮬레이션을 이용한 합성가스 개질공정 최적화 연구 (석유공사)배지한, 김용헌, 박명호
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유동층: 4월 28일(목), 10:00~12:00

포스터발표 I  좌장 :  서명원(KAIST),  조성호(에너지기술(연))

P유동목-1(255)
Pyrolysis of plywood using a fluidized bed reactor with char separation
system

(서울시립대)정수화, 김주식

P유동목-2(255) 파일럿 규모 연속식 유동층 석탄 건조장치의 시운전
(에너지기술(연))박재현, 선도원, 배달희,

이시훈, 류호정, 박영철
(동원이앤텍㈜)서정학, (연세대)박재혁

P유동목-3(255) 300MW급 상용 순환유동층 보일러의 운전 부하별 성능 예측 (한전전력(연))김동원, 이종민, 김재성

P유동목-4(256) Two phase 모델을 이용한 유동층 건조 모델링
(연세대)박재혁, 이창하, (동원이엔텍㈜)
서정학, (에너지기술(연))선도원, 배달희,

박영철, 박재현

P유동목-5(256) 고온 고압 조건에서 산소공여입자와 합성가스의 반응 특성 연구
(충남대)박상수, 이영우,

(에너지기술(연))류호정, 진경태, 김영주

P유동목-6(256) 회분식유동층반응기에서촉매량변화에따른WGS 촉매의반응특성
(충남대)김하나

(에너지기술(연))류호정, 이창근, 문종호

P유동목-7(256) 고압에서 One Loop SEWGS System의 고체순환 특성
(경북대)김효성, 김재창, (에너지기술(연))

류호정, 박영철, 조성호, 경대현

P유동목-8(257) 액체-고체 순환유동층에서 액상의 표면장력이 열전달에 미치는 영향
(충남대)임대호, 진해룡, 임 호, 강 용

(에너지기술(연))정헌, 이호태
(KIST)김상돈

P유동목-9(257)
삼상슬러리 기포탑에서 탑의 직경이 큰기포와 미세기포 체류량에
미치는 영향

(충남대)진해룡, 강 용

P유동목-10(257)
Gasification and modeling of coal/biomass in a dual circulating fluidized
bed reactor

(KAIST)서명원, 김상돈, 박선원
(한경대)Thanh D. B. Nguyen, 임영일

P유동목-11(257)
0.5 MW급 건식 CO2 포집공정의 발전소 연계 운전을 통한
CO2 포집효율 분석

(에너지기술(연))박영철, 조성호, 이창근
(한전전력(연))류청걸

P유동목-12(258) CO2 원천분리 수소제조 공정을 위한 이동층 반응기의 수력학적 특성
(KAIST)서명원, 박동규, 김상돈, 박선원
(에너지기술(연))조원철, 강경수, 박주식

P유동목-13(258) 활성탄과 백운석을 이용한 바이오 합성가스 내 Tar 저감에 관한 연구
(연세대)정효재, 황정호

(과학기술연합대학원대)양창원
(생산기술(연))이은도

P유동목-14(258)
상용모사기를 이용한 내몽고 갈탄의 분할유동층 가스화기에서의
가스화 특성 연구

(에너지기술(연))박영철, 문종호, 이승용,
진경태

P유동목-15(258) 분할유동층반응기에서의 분산판 유속분포에 따른 입자 혼합 특성 연구
(에너지기술(연))문종호, 류호정, 이승용,

진경태
P유동목-16(259) 삼상 슬러리 기포탑에서 액상의 표면장력이 열전달에 미치는 영향 (충남대)임 호, 임대호, 강 용
P유동목-17(259) 연소배가스 R&D 실증설비의 운전특성 (에너지기술(연))현주수, 한근희

P유동목-18(259) 1 ton/day 규모 가압 기포유동층 가스화 특성 연구
(에너지기술(연))문종호, 이승용, 박영철,

진경태

P유동목-19(259) 연속장치의 주요조업변수에 따른 아연계 탈황제의 탈황효율 분석
(에너지기술(연))경대현, 박영철, 조성호,

이창근, (한전전력(연))백점인

P유동목-20(260) Pyrolysis of Sewage Sludge in Isothermal Degradation
(건국대)강천, 윤필상, 윤영우, 최정후

(에너지기술(연))최영찬

촉매 및 반응공학: 4월 28일(목), 10:00~12:00

포스터발표 I  좌장 :  박영권(서울시립대) ,  서영웅(한양대)

P촉매목-1(307) One step synthesis of advanced-CVD nanocomposite particles
(KIST)송민영, 진성민, 정종수

(서울시립대)박영권

P촉매목-2(307)
활성 카본 에어로젤에 담지된 팔라듐 촉매를 이용한 4-페녹시페놀
분해 반응

(서울대)박해웅, 홍웅기, 이윤재, 송인규

P촉매목-3(307)
n-Butane의 산화적 탈수소화 반응을 위한 VMgO/MgO-ZrO2

촉매에서 MgO 함량이 촉매의 활성에 미치는 영향
(서울대)이호원, 송인규, (명지대)정지철
(삼성토탈㈜)이진석, 유연식, 조영진
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P촉매목-4(307)
숙신산의 수소화 반응에서 졸-겔 법으로 제조된 팔라듐-알루미나
복합체 촉매의 반응 활성

(서울대)홍웅기, 이중원, 황선환, 이종권,
송인규

P촉매목-5(308)
C5 유분의 분해 반응을 통한 경질 올레핀 제조에서 ZSM-5 촉매의
Si/Al 비가반응활성에 미치는 영향

(서울대)이중원, 송인규, 황선환, 홍웅기,
김정권, (호남석유화학)윤민혜

P촉매목-6(308)
복금속 촉매(Ni-M-Al2O3, M=금속)를 이용한 CO의 수소화 반응에서
금속(M)이 메탄 생성에 미치는 영향

(서울대)황선환, 송인규, (명지대)정지철
(포항산업과학(연))고동준
(포스코)임효준, 변창대

P촉매목-7(308)
니켈및란탄의담지량이다른중형기공성니켈-란탄-알루미나에어로젤
촉매의제조및액화천연가스(LNG)의수증기개질반응으로의적용

(서울대)방용주, 서정길, 송인규

P촉매목-8(308)
Dimethyl Carbonate의 직접 합성에서 Ga2O3가 담지된 Ce0.6Zr0.4O2

복합체 촉매의 영향
(서울대)이혜진, 조왕래, 송인규

P촉매목-9(309)
STM 연구를 통한 바나듐이 치환된 Wells-Dawson형 헤테로폴리산의
산화환원 특성 분석

(서울대)최정호, 박동률, 송인규

P촉매목-10(309)
Ozone Oxidation of Benzene over Mn Based Mesoporous Catalysts
at Low Temperature

(서울시립대)박종화, 전미진, 허현수,
유미진, 이형원, 박혜진, 박영권, 이지영

P촉매목-11(309)
Deoxygenation of Vegetable Oil over Platinum Catalysts in a Fixed-
bed Reactor

(에너지기술(연))이보은, 나정걸, 범희태,
정태성, 박종호, 김종남, 고창현

P촉매목-12(309)
Catalytic activity of Ir/USY for selective ring opening of MCP and
MCH

(화학(연))이철위, Dipali P. Upare, 
윤성훈, 김희영

P촉매목-13(310) Polypyrrole coated Carbon nanofiber as PEMFC cathode catalyst
(연세대)옥진희, Altalsukh Dorjgotov,

전유권, 박상선, 설용건

P촉매목-14(310)
Highly Selective Hydrodechlorination of HCFC-22 to HCFC-32 in
Supercritical HCHC-22

(KIST)김재훈, 김대우, 하정명, 안병성
(고려대)강정원

P촉매목-15(310) 소성온도 따른 Fischer-Tropsch 합성반응용 Fe계 촉매의 성능변화
(에너지기술(연))천동현, 정헌, 이호태,
양정일, 김학주, 양정훈, 박지찬, 김병권

P촉매목-16(310) Phosphate 담지 촉매의 SF6 산화-가수분해반응 특성 조사
(영남대)박현규, 박노국, 이태진

(코켓)권원태, 장원철

P촉매목-17(311)
CuCl2가 담지된 SCR 촉매의 가스상 원소수은 산화 활성에 미치는
SO2의 영향

(경일대)홍현조, 함성원

P촉매목-18(311)
Host-Guest Interactions in Zeolites Containing Choline Ions as a
Guest Molecule

(포항공대)조광호, 박민범, 홍석봉

P촉매목-19(311)
석탄액화반응을 위한 건식 표면처리가 석탄의 물리화학적 특성에
미치는 영향

(고등기술(연))장정희, 최창식, 한기보
(영남대)박노국, 이태진, 강미숙

P촉매목-20(311)
Dimethyl carbonate synthesis by oxidative carbonylation of
methanol using CuCl2 catalyst

(화학(연))남정광, 조득희, 김성보

P촉매목-21(312)
Studies on the Steam CO2 Reforming of Methane at High Pressure
for GTL-FPSO Applications

(KIST)이윤주, Arif, 양은혁, 안병성,
문동주, 김상우, 하헌필, (고려대)홍석인

P촉매목-22(312) Butene의 수소첨가반응의 실시간 관찰 (건양대)신진호, 고문규, (화학(연))조득희

P촉매목-23(312) 제올라이트계 촉매의 질소산화물 저감 특성
(창원대)하호정, 홍주환, 한종대

(재료연구소)최준환

P촉매목-24(312)
Electrocatalytic Properties of Pt Overlayer on Shape-Controlled Au
Nano-crystals

(연세대)양성은, 민민규, 김지연, 이현주

P촉매목-25(313)
Efficient hydrogenolysis of glycerol to 1,3-Propanediol using
Platinum containing acidic catalysts

(연세대)오진호, 이현주

P촉매목-26(313)
Conversion of Cellulose into Sorbitol over Ruthenium Supported
Sulfonated Activated Carbon

(연세대)한정우, 이현주

P촉매목-27(313) 메탄의 부분산화에 의한 수소생산용 촉매에서의 첨가제 영향 조사 (창원대)홍주환, 하호정, 한종대

P촉매목-28(313) 고압 WGS용 기-액 계면 촉매반응의 Cu-ZnO 담지량에 대한 영향 (영남대)김세훈, 박노국, 이태진

P촉매목-29(314)
Hydrogen Production from Steam Reforming of Glycerol over Ni
based Hydrotalcite Catalysts

(KIST)허 은, 조수현, 이승환, 김상우,
안병성, 문동주, 하헌필
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P촉매목-30(314) 촉매 반응성 개선을 위한 Crude Glycerin 전처리 공정 개발
(GS칼텍스)장준호, 오석일, 전영선, 
조정희, (서울대)박대성, 이종협

P촉매목-31(314) Steam Reforming of Methane over Ni/TiO2-Al2O3 catalysts (부경대)이소연, 이석희, 우희철, 문명준

P촉매목-32(314) 천연광물과 산업체폐액의 전구체로부터 저급탄 가스화용 촉매 제조
(충남대)박찬영, 이영우, 윤성민, 김주연,

권순철

P촉매목-33(315)
Fischer-Tropsch synthesis over Co/γ-Al2O3 for GTL-FPSO
Applications

(KIST)민동원, 정재선, 박문주, Arif,
김현진, 문동주

P촉매목-34(315) 전구체 용액의 농도 조절로부터 SO2 환원용 SnO2 촉매의 표면적 변화
(영남대)정철호, 박노국, 이태진
(한전전력(연))백점인, 류청걸

P촉매목-35(315) SNG 합성을 위한 Bulk반응기용 Ni계 촉매의 제조 및 반응특성조사
(영남대)장선기, 박노국, 이태진
(포항산업과학(연))고동준
(포스코)변창대, 임효준

P촉매목-36(315) 실리카에 담지된 tin(II) alkoxide 촉매를 사용한 PLA 중합 (울산대)이은주, 하용우, 유익근, 정진석

P촉매목-37(316) 수소함량 증가에 따른 광석별 반응열해석
(포스코기술(연))이승문, 정종헌, 김기현,

김성만

P촉매목-38(316)
The Effect of Hydrogen Bonding on Glucose Solubility in Water-
mediated Ionic Liquids

(인하대)김호신, 이원길, 구윤모
(한남대)하성호, (North Carolina State
Univ.)Rakee Pani, Abhishek Singh,

Yaroslava G. Yingling

P촉매목-39(316) ACF 표면처리에 사용된 오존접촉량에 따른 미세기공 특성변화 관찰
(고등기술(연))장정희, 한기보, 최창식,

김호
P촉매목-40(316) 이온성액체를 이용한 이산화티타늄 중공체 합성 (서울과기대)홍기원, 유계상
P촉매목-41(317) Ni complex을 이용한 L-lactide 중합 연구 (공주대)유지연, 김소희, 고영수
P촉매목-42(317) 피셔-트롭스 합성에서 코발트 촉매의 구조 및 담지량에 대한 연구 (아주대)권장휴, 김명엽, 박명준, 박은덕

P촉매목-43(317)
A study on the charateristics of Hydrogen iodide decomposition
using silica-supported Ni-Pt bimetallic catalysts

(에너지기술(연))김수영, 고윤기, 강경수,
김창희, 박주식, 배기광, (충남대)김영호

P촉매목-44(317)
Influence of calcination temperature in the low temperature
oxidation of CO over CuO/Al-Ce mixed oxide catalysts

(충북대)박정현, 조경호, 신채호
(전남대)박세민, 서 곤

P촉매목-45(318) 아미노-기능화된 SBA-15 나노세공 내 메탈로센 담지 및 올레핀 중합 (공주대)이정숙, 고영수, 전종기, 임진형

P촉매목-46(318)
Novel hierarchical TiO2 superstructures as efficient photocatalysts for
dye removal

(울산대)권혁민, Thuy-Duong Nguyen-Phan,
신은우

P촉매목-47(318) 첨가제/스팀 동시 주입에 의한 오일샌드 회수율 개선 연구
(화학(연))유난숙, 이철위, 윤성훈

(석유공사)김재호

P촉매목-48(318)
Aqueous Phase Reforming (APR) of Glycerol over γ-Al2O3

Supported Ni-based Catalysts
(KIST)조수현, 허 은, 이승환, 문동주

(고려대)이관영

P촉매목-49(319)
Silicalite-1/ZSM-5 composite을 이용한 dealumination 후 aluminum
이동경로 연구

(화학(연))민다영, 박용기, 강나영
(서강대)윤경병

P촉매목-50(319)
Aqueous phase reforming of glycerol over bimetallic catalysts
supported on LaAlO3 perovskite

(전남대)김지연, 박남국, 김종호, 김영철

P촉매목-51(319)
Production of hydrogen by steam reforming of glycerol over 
Ni-supported catalysts in a fixed bed reactor

(전남대)최가영, 김성학, 김영철, 신재순,
박남국

P촉매목-52(319)
The development of SnO2-based recoverable gas sensor promoted
metal oxides for detection of sulfur dioxide

(경북대)황병욱, 김성열, 이수출, 이덕동,
김재창

P촉매목-53(320) Mesoporous silica에고분산된금속촉매를이용한부탄올탈수반응연구
(공주대)정소연, 배정현, 김현주, 전종기
(Pacific Northweat Nat’l Lab.)김도희

P촉매목-54(320) Fischer-Tropsch Synthesis Over Silica modified Co-based Catalyst
(KIST)정재선, 박문주, 양은혁, 이수빈,

김현진, 문동주

P촉매목-55(320)
Catalytic Performance of Polymer-Supported Ionic Liquids in the
Synthesis of Glycerol Carbonate by Glycerolysis with Urea

(부산대)김동우, 박문석, 박경아, 박대원
(제우스유화)이선도

P촉매목-56(320)
Effect of H2S exposure on the deactivation of iron based catalyst in
Fischer-Tropsch synthesis

(충북대)김종건, (에너지기술(연))김학주, 
정 헌, 이호태, 양정일, 천동현, 양정훈,

박지찬, 김병권
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P촉매목-57(321)
Silica Grafted Functional Ionic Liquids as Catalyst for Cycloaddition
Reaction

(부산대)한리나, 최수진, 김유진,
Roshith.K.R, 박대원

P촉매목-58(321) 메탄 산화이량화반응용 촉매 성형 방법에 대한 연구
(KIST)이종열, 서영웅, 최재욱, 서동진

(서울시립대)박영권

P촉매목-59(321)
Effect of alkali treatment on the activity of iron supported catalyst
in Fischer-Tropsch synthesis

(충북대)김종건, (에너지기술(연))
김학주, 정 헌, 이호태, 양정일, 천동현,

양정훈, 박지찬, 김병권

P촉매목-60(321)
Enhancement of N2 selectivity in H2-SCR of NO over Pt/SiO2

catalysts by incorporation of zirconia onto silica
(전남대)박세민, 김미영, 서 곤

P촉매목-61(322)
Vanadia-Supported Layered Heterogeneus Catalyst for the Selective
Catalytic Oxidation of H2S

(부산대)비네쉬, 김문일, 박문석, 이구화,
박대원

P촉매목-62(322) Adorptive desulfurization in fuel gas using modified activated carbon
(부경대)Ho Hoang Phuoc, 이소연, 

문명준, 이석희, 우희철

P촉매목-63(322)
Preparation of uniformly nano-sized ANA zeolite growing from
finely-disseminated, acid-treated seeds

(전남대)박순희, 서 곤

P촉매목-64(322) 아산화질소직접분해를위한제올라이트촉매의제조및미세구조분석
(고등기술(연))서민혜, 김범석, 조성수

(그린프라㈜)권병찬

P촉매목-65(323)
Cycloaddition of CO2 to Styrene Oxide Using Double Metal Cyanide
as an Efficient Catalyst

(부산대)Tharun Jose, 황예슬, 
Amal Cherian K, 이선명, 박대원

P촉매목-66(323) 이산화탄소와 글리세롤로부터 글리세롤 카보네이트 합성 연구
(부경대)최재형, 이석희, 우희철

(경남정보대)허광선

P촉매목-67(323)
Effect of catalytic activity of carbon materials on catalytic
hydrodechlorination of STC to TCS

(전북대)콩마니산티, 곽도환, 김지혁,
양오봉

P촉매목-68(323)
Studies on the dehydration of glycerol over niobia-supported phosphate
catalysts

(전남대)이영이, 옥혜정, 김영철, 박남국,
김종호, (KIST)문동주

P촉매목-69(324)
불균일산염기촉매계를이용한단당류로부터5-Hydroxymethylfurfural
합성연구

(부경대)박용범, 최재형, Phung Thanh Khoa,
이석희, 우희철

P촉매목-70(324)
TPD Studies of NH3-SCR Catalysts and DeNOx Activity
Correlation

(㈜E&D)정주용, 전지용, 이웅재, 
김태민, 이해수

P촉매목-71(324)
A study on Diesel Reforming by ultrasonic injection system and
perovskite catalyst

(연세대)전유권, 설용건, 이준기, 박명근

P촉매목-72(324)
Influence of solvent mixture for increasing dihydroxybenzene
selectivity on phenol hydroxylation with H2O2

(화학(연))권송이, 윤성훈, 이철위
(서강대)이재욱

P촉매목-73(325)
Study on Active Sites of Methanol Reforming Catalyst Based on
Heterostructure Cu nanodot/ZnO nanowire

(전북대)김상곤, 유찬석, 이영효, 임연호

P촉매목-74(325) 은 기반 촉매 상에서 Formaldehyde 분해반응
(포항공대)배인권, 박상준, 허일정, 

남인식, (LG 하우시스)정승문, 이주형

P촉매목-75(325)
Deactivation and regeneration for the hybrid catalysts (Cu-Al-SBA-15)
in dimethyl ether steam reforming

(KAIST)서명지, 임선기

P촉매목-76(325)
Al Dopted Mesoporous TS-1 for One-Pot Synthesis of Caprolactam
from Cyclohexanone

(인하대)김해련, 유선미, 박상언

P촉매목-77(326) 고체산 촉매를 이용한 과산화수소 직접제조법 연구
(에너지기술(연))빈영욱, 박종기, 신윤수,

이재연, 박진아, (충남대)박소진

P촉매목-78(326) Titanium 촉매를 이용한 올레핀의 에폭시화 반응에 대한 연구
(건양대)이기쁨, 육정숙, 신진호, 신은진,

고문규, (화학(연))김성보

P촉매목-79(326)
Effect of support size on the catalytic activity of metal oxide-doped
silica particles in the glycolysis of polyethylene terephthalate

(KAIST)위린복, 이경균,Leian Bartolome,
김도현

(Univ. Tech. Malaysia) Muhammad Imran

P촉매목-80(326)
Asymmetric Michael addition over heterogenized porphyrin tetra-
silsesquioxane bridged periodic mesoporous organosilica as an
efficient metal-free catalyst

(인하대)정은영, 박상언

P촉매목-81(327)
Augmented conversions of Aromatic Alcohols by Carbon dioxide
over mesoporous carbon nitride

(인하대)Mohd Bismillah Ansari, 
박상언
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P촉매목-82(327)
Catalytic Wet Air Oxidation of Carboxylic Acids at Atmospheric
Pressure

(경상대)이동근, 이학봉, 이상준, 
레넥투안, 소니아 헤남, 장 기, 조미정

P촉매목-83(327)
Mechanistic studies of hydroxyl radical-induced catalytic wet
oxidation of dyehouse effluents at atmospheric pressure

(경상대)이동근, 이학봉, 이상준, 
레넥투안, 소니아 헤남, 장 기, 조미정

P촉매목-84(327) 에틸렌 산화반응의 실시간 관찰 (건양대)김완중, 고문규, (화학(연))조득희

P촉매목-85(328) 지지체의 변화에 따른 Pt 촉매의 HI 분해반응 특성 연구
(에너지기술(연))고윤기, 김수영, 박주식,

강경수, 배기광, (충남대)김영호

P촉매목-86(328) Ce가 첨가된 Pt/γ-Al2O3촉매의 선택적 CO산화반응 특성
(에너지기술(연))김기혁, 구기영, 정운호,

윤왕래, (연세대)노현석

P촉매목-87(328) 수성가스전환 촉매의 반응촉진제 종류에 따른 촉매 활성 변화
(한전전력(연))최동혁, 엄태형, 이중범,

박근우, 류청걸

P촉매목-88(328)
The effect of Fe addition on selective catalytic oxidation of ammonia
over Pt/Fe-ZSM5 catalyst

(고려대)김민성, 정상호, 홍윤기, 이관영,
이대원

P촉매목-89(329)
Studies of DeNOx Catalyst Using CNG and Hydrogen as a
Reductant

(㈜E&D)이웅재, 정주용, 전지용, 이해수,
김태민

P촉매목-90(329)
Surface activation of mesoporous carbon with CO2 using In-situ IR
for Ethylbenzene Dehydrogenation

(인하대)모용환, Abhishek Burri,
Mohd Bismillah Ansari, 박상언

P촉매목-91(329)
Reductive amination of 2-propanol to monoisopropylamine over 
Ni/γ-Al2O3 catalysts

(충북대)조준희, 한상환, 박정현, 신채호
(화학(연))장태선

P촉매목-92(329) 철(Fe) 및 칼륨(K)이 담지된 제올라이트 성형 촉매 담지체 제조 특성 (고등기술(연))김종민, 강경훈, 서민혜

P촉매목-93(330)
Hydroprocessing of pure soybean and waste cooking oil to calculate
conversion by simulated distillation

(KIST)한재영, 김재훈, (서강대)임종성

P촉매목-94(330)
Ti를 치환시킨 mesoporous material에 Cu를담지시킨 촉매를 이용한
CO-PROX 반응

(경희대)이종수, 김준우, 정석진

P촉매목-95(330)
Catalytic Conversion of Glycerol to 1,2-Propanediol by Copper-based
Catalyst with co-catalysts

(GS칼텍스㈜)오석일, 장준호, 전영선,
조정희, (서울대)이종협, 박대성

P촉매목-96(330)
The study on metal oxides for improvement of storage performance
as NSR catalysts

(㈜E&D)전지용, 정주용, 이웅재, 
김태민, 이해수

P촉매목-97(331)
Characterization of a commercial V2O5-WO3/TiO2 catalyst used at
an NH3-SCR deNOx process of an oil-fired power plant

(대구대)안태후, 김문현, (경일대)함성원

P촉매목-98(331)
Effect of pre-calcination temperature on Ni-Ce/MgAl2O4 catalyst
for combined steam and carbon dioxide reforming of methane

(에너지기술(연))이성훈, 구기영, 정운호,
윤왕래, (연세대)노현석, (광주대)이득기

P촉매목-99(331)
Epoxidation of 1,3-Butadiene by Using Magnetic Heterogeneous
Catalyst

(영남대)Zong Tongqiang, 이영아, 
심재진

P촉매목-100(331) 바인더에 따른 귀금속 촉매의 N2O 직접분해 기술에 관한 연구
(그린프라㈜)권병찬, 송진호
(고등기술(연))조성수, 서민혜

P촉매목-101(332)
Palladium core - silica shell 촉매를 이용한 수소와 산소로부터
과산화수소 직접 합성 반응

(고려대)김성민, 이대원, 이관영

P촉매목-102(332)
A study on the oxidative dehydrogenation of n-butene with Bi-Mo
based catalyst

(화학(연))안성현, 최향남, 김태순, 
조득희

분리기술: 4월 28일(목), 17:30~19:30

포스터발표 II 좌장 :  박윤국(홍익대) ,  서양곤(경상대)

P분리목-1(155) Optimization of the PSA process for CO2 capture (서강대)원왕연, 이승훈, 김희용, 이광순

P분리목-2(155) 수정진동자를 이용한 알코올의 수분측정
(동아대)박수정, 김병철, 김영한

(산업기술총합연구소)타쿠치야마모토
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P분리목-3(155) 생물발효공정 산물인 bioproduct의 분리회수기술 개발
(생산기술(연))조재훈, 이준학, 김상용

(서강대)이진원

P분리목-4(155) Sulfur compound removal of solvent extracts from samhwa coal
(에너지기술(연))김인백, 정태성, 이광복,

고창현, 박종호, 범희태, 김종남
(고려대) 김성현

P분리목-5(156)
폐연료전지내 MEA(Membrane-Electrode Assembly)로부터 백금족
금속의 침출 및 회수 특성 평가

(알티아이엔지니어링)권현지, 김영애,
구정분, 곽인섭, 신장식

P분리목-6(156) Breakthrough Data Analysis of SO2 Adsorption on Zeolite
(부산가톨릭대)김성수, 이창한

(부산대)박상욱
P분리목-7(156) 하수오 식물 열매로부터 중공상 활성탄소 섬유 제조 및 흡착 특성 (조선대)김정훈, 황경준, 이재욱

P분리목-8(156) 원유증산을 위한 유수분리 기술
(충남대)윤성민, 김주연, 권순철, 이영우,

박찬영
P분리목-9(157) CLA를 이용해 감압증류를 통한 색도제거 (경상대)김창우, 서양곤, 김복련, 하영래

P분리목-10(157)
Micronization of Valsartan for Dissolution rate Enhancement using
CO2 of Low temperature as Antisolvent for Prevention of Agglomeration
Phenomenon

(서울대)윤용석, 오진희, 이윤우

P분리목-11(157) Ethylenediamine 활용한 MWCNT의 CO2 흡착능 증진 (고려대)홍석민, 민윤재, 이기봉

P분리목-12(157)
Solvent Deasphalting 공정 중 Deasphalted Oil과 용매 분리 공정에
대한 전산 모사

(고려대)신상철, 이정무, 이기봉

P분리목-13(158)
Kinetic study of SMZ polymorphic transformation in Couette-Taylor
and mixing tank crystallizers

(경희대)이 선, 김우식

P분리목-14(158)
Control of Aggregation Behavior of L(+)-Calcium Lactate Crystals
in Couette-Taylor Crystallizer

(경희대)이수연, 김우식, 
Nguyen Anh Tuan

P분리목-15(158)
In-Situ Measurement of Sulfamerazine Phase Transformation using
Quartz Crystal Microbalance

(경희대)LIU LISHANG, 김우식
(동아대)김종민, 장상목

P분리목-16(158) 폐인조대리석으로부터 MMA 회수 및 산화알루미늄 제조
(경상대)김복련, 김창우, 서양곤

((주)알앤이)이용순

P분리목-17(159) 에멀젼형 액막법에 의해 자일로스로부터 초산의 제거
(군산대)문소라, 채주화, 박명환, 

홍재형, 이상철
P분리목-18(159) Two beds PSA processes for CO removal from hydrogen-rich mixtures (연세대)유영우, 이동근, 이창하

P분리목-19(159)
Effect of Sample Preparation Methods and Extraction Time on
Extraction Yield and Antioxidant Activity from Krill (Euphausia
superba)

(부경대)Ali Nehari Abdelkarder, 
전병수, 김선봉, 이양봉

P분리목-20(159)
Economy evaluation of moving bed adsorption system for recovering
CO2 from flue gas

(서강대)이승훈, 원왕연, 손용호, 이광순

P분리목-21(160) 초음파 분무를 이용한 RDX의 결정화에서 액적 합체 특성 분석
(서강대)김준우, 김재경, 구기갑

(국방과학(연))김현수

P분리목-22(160) 슬러리 증발법을 이용한 질산암모늄 입자 코팅
(서강대)최승일, 김준우, 김재경, 구기갑

(국방과학(연))김준형

P분리목-23(160)
Autohydrolysis of trlip tree(Liriodendron tulipifera) sawdust in hot
compressed water for hemicellulose isolation

(서울대)이헌욱, 윤준호, 김대성, 
Aye Aye Myint, 이윤우

P분리목-24(160) Selectivity Effect of Lanthanum and Cerium according to the Extractants (화학(연))방경모, 류호진, 강호철

P분리목-25(161)
SMB (Simulated Moving Bed) process for the separation of
Furfural and HMF (Hydroxymethylfurfural)

(인하대)송재룡, 김진일, 구윤모

P분리목-26(161)
Silver Ion Adsorption and Photocatalytic Degradation for Purifying Water
using Nanostructured Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4)<재료분야@이동>

(KAIST)이선욱

P분리목-27(161)
Determination of Adsorption Isotherms of Eicosapentaenoic Acid
(EPA) and Fatty Acids for EPA Purification Using SMB
(Simulated Moving Bed) Chromatography

(인하대)길문석, 이성균, 김진일, 구윤모

P분리목-28(161)
SMB Chromatography for Separation of Eicosapentaenoic Acid
(EPA) from Fatty Acids

(인하대)이성균, 길문석, 김진일, 구윤모

P분리목-29(162)
Extraction of Paraffin wax binder in Variable Condition using
Supercritical Fluids

(서강대)김형건, 임종성
(㈜기노리)이대근, 박정식

P분리목-30(162)
Determination of isotherms of L-ribose and L-arabinose on
Dow99CA/320 for the design of pilot-scale SMB

(인하대)김진일, 문정록, 구윤모
(㈜씨엔에스)이인수, 임지순
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P분리목-31(162)
Endotoxin removal from protein solutions using Triton X-114 micellular
system

(인하대)배상우, 김진일, 구윤모, 장우진

P분리목-32(162)
Comparison of Oxidation Stability of Wheat germ oil extracted using
supercritical carbon dioxide and organic extraction

(부경대)심정은, 정고운, 이승미, 전병수

P분리목-33(163) Hydrogen Permeation Behaviors in Palladium alloy membrane (연세대)하현배, 한윤진, 이창하

P분리목-34(163) TBP 추출수지를 이용한 백금 스크랩 침출액 내 백금족 분리
(광운대)한동혁, 한 춘, 황인성, 임광일
(지질자원(연))이진영, 박형규, 김준수

P분리목-35(163) Variable flow-rate operation of feed stream for two pumps SMB process (인하대)박혁민, 김진일, 구윤모

P분리목-36(163)
Simulation of Immunoglobulin Yolk Purification by Simulated
Moving Bed

(충남대)송성문, 김인호

P분리목-37(164)
Tertiary amine을이용한합성이온교환수지의UO2(SO4)22-용액에서의
우라늄 흡착 연구

(광운대)황인성, 박슬기, 한동혁, 한 춘
(지질자원(연))이진영, 김준수, 윤호성

P분리목-38(164)
QCM-bases Adsorption Sensors Coated with Functional Polymers
for CO2, SO2 and NO2

(전남대)양창열, 황민진, 문 희

P분리목-39(164) 다단 분리막을 이용한 DEA회수 및 CO2탈거 전산 모사 (충남대)공창인, 조문희, 오덕규, 이용택
P분리목-40(164) 공급단 변화에 따른 HFP/HFPO 분리공정 전산 모사 (충남대)오덕규, 공창인, 조문희, 이용택
P분리목-41(165) 회분식 염석결정화계에서 염료의 입도분포 (순천향대)인대영, 한현각, 유혜진

P분리목-42(165) The numerical modeling of the MBA process for carbon capture<발표취소> (서강대)김기웅

P분리목-43(165)
초임계 이산화탄소 역용매 재결정공정에서 분사방법이 RDX
(cyclotrimethylenetrinitramine) 미세입자 제조에 미치는 영향

(한남대)김기훈, 오형권, 이병철
(서울대)이윤우, (국방과학(연))김현수

P분리목-44(165) 혼합 매트릭스 멤브레인의 산소 부화 특성 연구 (에너지기술(연))추고연, 김태환, 김동국

P분리목-45(166) The Economy Analysis of MBA Process for Reducing Carbon Dioxide (서강대)손용호, 김기웅, 이광순

P분리목-46(166) Adsorption of CO2 and Dimethyl Ether on Nanostructured Materials (조선대)김정훈, 황경준, 김선일, 이재욱

P분리목-47(166)
무게 감량법을 이용한 30 wt% 탄산칼륨 수용액이 탄소강에 미치는
부식 특성 연구

(연세대)이민구, 송호준, 박상원, 박진원

P분리목-48(166)
Ceramic barrier coated Pd hydrogen membrane supported on a
porous nickel support

(에너지기술(연))이춘부, 황경란, 김광호,
이신근, 박종수, (고려대)이성욱, 박진우,

김성현, (서남대)최승훈

P분리목-49(167) Mass Transfer Performance of a Tray Type Bubble Column Reactor
(KAIST)Zaman Muhammad, 이재형

(PIEAS)Hussain Ijtaba

P분리목-50(167) 흡착을 이용한 피톤치드 분리정제 (조선대)김혜선, 이재욱

P분리목-51(167) 초고도 처리용 인 흡착제 제조 및 흡착 특성에 관한 연구
(조선대)손예정, 김지연, 황경준, 이재욱

(서남대)유승준

P분리목-52(167) 수소 분리막용 니켈지지체 연마방법이 수소투과도에 미치는 영향 연구
(에너지기술(연))박진우, 이성욱, 이춘부,
황경란, 김광호, 박종수, (서남대)최승훈

(고려대)김성현

P분리목-53(168) Design of High Pressure Membrane Module for Hydrogen Separation
(에너지기술(연))이성욱, 박진우, 김광호,

황경란, 이신근, 박종수
(고려대)이춘부, 김성현, (서남대)최승훈

P분리목-54(168) Polymer membranes for separating hydrogen from mixed gases (홍익대)김보형, 류원선

P분리목-55(168) 축전식탈염이온방식을 이용한 염수의 탈염 (조선대)박준형, 이재욱

P분리목-56(168)
Autohydrolysis of Herbaceous biomass (Corn Stover) in hot
compressed water for hemicellulose isolation

(서울대)이헌욱, 김대성, 윤준호, 
Aye Aye Myint, 이윤우

P분리목-57(169)
Thin Pd-composite membrane on porous nickel support by means of
sputtering and polishing method

(에너지기술(연))이신근, 박종수, 황경란
(고려대)이성욱

P분리목-58(169) Solvent mixed xylene에서의 Ethylbenzene 분리 기술 개발 (호남석유화학)김하영, 한 혁, 최영헌

P분리목-59(169)
PVA- NaA 제올라이트 복합막을 이용한 에탄올/물 혼합물의 투과
증발 특성

(충남대)조문희, 공창인, 오덕규, 이용택

P분리목-60(169)
Extraction of Oil including Polyphenol from Sesame Cake using
Supercritical Carbon Dioxide and Organic Solvent Extraction

(부경대)윤준호, 이주희, 박정남, 이혜연,
오준구, 정미림, 전병수
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P분리목-61(170)
실리카흡착제의 특성에 따른 상용경유에 포함된 황산화물의 흡착특성
변화

(에너지기술(연))임삼목, 박지혜, 고창현,
한상섭, 박종호, 범희태, 김종남

(SK에너지)유재욱, 김용운, (고려대)김성현

P분리목-62(170)
CO2 Vacuum stripping process from Aqueous amine solutions using
PDMS-PE Composite Membrane

(화학(연))김정훈, 안효성, 김정훈

P분리목-63(170) 가스화 후단의 고심도 탈황을 위한 란탄계열 탈황제
(충남대)김진철, 이광복
(에너지기술(연))박종호

P분리목-64(170) 수성반응중 이산화탄소 동시흡수를 위한 흡수제 개발
(충남대)김진철, 이광복
(에너지기술(연))류호정

에너지II: 4월 28일(목), 17:30~19:30

포스터발표 II 좌장 :  김영훈(광운대) ,  이대성(경북대)

P에너II목-1(222)
Electrochemical characteristics of EDLC with walnut shell-based
carbon electrodes

(전남대)최원석, 심왕근, 류동완, 문 희

P에너II목-2(222)
Transferred vertically aligned N-doped carbon nanotube array: 
use in dye-sensitized solar cells as counter electrodes

(성균관대)이건석, 박남규, 박종혁
(KAIST)이원준, 김상욱

P에너II목-3(222)
A modified mechanical synthesis for Mg-doped LiFePO4 in lithium
batteries

(경상대)임두현, 허민영, 안주현
(WCU 차세대이차전지융합부품소재사업단)

김둘선

P에너II목-4(223)
폐 셀룰로오스를 이용하여 제조된 carboxymethylcellulose로부터
당화/발효를 통한 당 생성

(연세대)김범수, Ishan Gulati, 김미리,
조호용, 박진원, (Duke Univ.)김상철

P에너II목-5(223) 염료감응형태양전지의Core-shell 구조를이용한재결합방지효과연구
(건양대)신진호, 고문규, (표준과학(연))

강상우, 김진태, 신용현, 윤주영

P에너II목-6(223) 해수 및 농축해수를 이용한 광전기화학 수소제조 연구
(에너지기술(연))남원식, 심은정, 주현규,

윤재경, (연세대)오세창

P에너II목-7(223) Application of tubular SOFCs using proton conductor of BZCY
(연세대)민성환, 전유권, 설용건

(엘티씨㈜)유광현

P에너II목-8(224)
가혹한 조건의 메탄 수증기 개질 반응에서 Ni-Ce0.8Zr0.2O2 촉매의 소성
온도에 따른 영향

(연세대)장원준, 정대운, 김기선, 심재오,
노현석

P에너II목-9(224) 바이오연료 대량생산을 위한 실시간 검량 모델 알고리즘 평가 (부경대)김혜실, 위혜란, 유 준

P에너II목-10(224)
일단 (Single stage) 수성가스전이반응에서 높은 활성을 지닌 Pt/CeO2

촉매의 제조 조건 최적화

(연세대)김기선, H.S. Potdar, 정대운, 
심재오, 장원준, 노현석

(에너지기술(연))구기영, 윤왕래

P에너II목-11(224) Performance Improvement of PEMFCs based on Short-Side-Chain
PFSA Membrane

(연세대)황형권, 나희수, 이찬민, 설용건

P에너II목-12(225)
Development of the electrospun SiO2 membranes for high
temperature polymer electrolyte membrane fuel cells

(연세대)나희수, 황형권, 이찬민, 설용건

P에너II목-13(225)
An inorganic-organic composite proton exchange membrane for high
temperature Polymer Electrolyte Membrane fuel cells by using
electrospinning

(연세대)이찬민, 황형권, 나희수, 박명근,
설용건

P에너II목-14(225)
Polyol Synthesis Assisted by Microwave for Preparation of Pt-Pd
Alloy/Graphene Catalyst

(부산대)조원빈, 김 석

P에너II목-15(225) 리튬이온커패시터의 전기화학적특성 연구 (충남대)권용갑, 최호석, (KIST)이중기

P에너II목-16(226)
수계 전해질에서 금속 공기 전지의 공기극 촉매로써 γ-MnO2와 TiO2에
관한 전기화학적 특성

(홍익대)김용식, 이선영, 주재백

P에너II목-17(226) 온순조건을 통해 제조한 추출탄과 deposit의 특성분석
(에너지기술(연))박근용, 최호경, 유지호,

임정환, 이시훈, (충북대)나병기

P에너II목-18(226) TG-FTIR을 이용한 석탄 등급별 열분해 가스분석
(에너지기술(연))조완택, 박근용, 최호경,

김상도, 임영준, 이시훈
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P에너II목-19(226)
Supercapacitor properties of a carbon electrode in a gel electrolyte
containing poly(ethylen glycol)diacrylate

(한밭대)조문성, 김상헌, 이용민, 고장면

P에너II목-20(227)
1,4-Bis(3-methylimidazolium-1-ly)butane tetrafluoroborate로 구성된
유기계 전해질을 이용한 카본전극의 캐패시턴스 특성

(한밭대)염철기, 이용민, 고장면
(동국대)유국현

P에너II목-21(227)
정전류법으로 제조된 Polypyrrole 전극을 이용한 염료감응태양전지의
광전환 효율특성

(한밭대)김대원, 고장면, 김상헌, 이용민

P에너II목-22(227) NBR 고무집전체를 이용한 flexible 캐패시터의 전기화학적 특성 (한밭대)조현우, 김상헌, 김용주, 고장면

P에너II목-23(227)
PAAM-co-PAAK을 이용한 겔전해질을 이용한 카본전극의
전기화학적 특성

(한밭대)이영아, 김상헌, 김용주, 고장면

P에너II목-24(228)
Supercapacitive properties of a carbon electrode in the gel-electrolyte
containing polyvinylidene fluoride

(한밭대)박선화, 이용민, 고장면
(기계(연))이승현, 김동수

(에너지(연))김종휘
P에너II목-25(228) Graphene을 이용한 슈퍼 캐패시터 전극 제조 및 전기화학적 특성 평가 (한밭대)원정하, 김상헌, 김용주, 고장면

P에너II목-26(228)
Two-dimensional computation fluid dynamics for Solid Oxide Fuel
Cells with fully developed laminar flow

(한양대)박주연, 이성철

P에너II목-27(228)
Electrochemical properties of a composite electrode based on Graphene/
Manganese oxide

(한밭대)남지현, 김상헌, 이용민, 고장면

P에너II목-28(229)
The Operation Characteristics of the Stand-alone Autothermal
Methane Reformer

(RTI엔지니어링)구정분, 신장식, 권현지,
김영애, 곽인섭

P에너II목-29(229) 부피법 수소 평가 장비의 측정법 개선
(에너지기술(연))조원철, 한상섭, 박주식,

강경수, 김창희, 배기광

P에너II목-30(229)
Thin Film of SrTiO3:Rh/Cu2O Photocatalysts by using Spray
Deposition Method

(KAIST)노니, 박승빈

P에너II목-31(229) 동물성 오일의 전에에스테르화 반응 특성 연구
(에너지기술(연))김덕근, 김성민, 이준표,

박순철, 이진석

P에너II목-32(230)
Preparation of Polyaniline/Titanium Oxide Composite with p-TSA
by chemical oxidation polymerization

(부산대)오미순, 김 석

P에너II목-33(230) 디메틸카보네이트를 이용한 바이오디젤 생산 반응 연구
(에너지기술(연))김덕근, 이준표, 박순철

(서강대)이영재, (고려대)장명귀

P에너II목-34(230) Rapid dye adsorption for the dye-sensitized solar cells
(KIST)김보은, 이진아, 박세웅, 김경곤,

이도권, 고민재, (한양대)한성환
(고려대)김웅

P에너II목-35(230) TGA와 가스분석을 이용한 바이오매스/석탄 혼합 열분해에 대한 연구 (연세대)서동균, 황정호

P에너II목-36(231)
Shell형 분류층 석탄 가스화기를 소형화시킴에 따른 합성 가스 조성
변화 예측에 관한 전산 수치해석적 연구

(연세대)홍정우, 황정호, (STX)송지훈

P에너II목-37(231)
Spent Oil Sand를 이용한 이산화탄소 고정화 반응 최적화를 위한 공정
시뮬레이션

(아주대)장동하, 김형택, 이가희

P에너II목-38(231) 돈지 및 우지로부터 오일 추출 및 유리지방산 에스테르화 연구
(에너지기술(연))김성민, 김덕근, 이준표,

박지연

P에너II목-39(231) 매립지 가스내 CO2 선택적 흡착제 제조 공정 연구 (아주대)윤상필, 김형택, 구준모, 전영신

P에너II목-40(232) 기포 유동층에서 IBC 석탄의 건조 특성 연구
(아주대)전도만, 김형택, 강태진

(경남대)권혁보

P에너II목-41(232) Pyrolyzed Fe-PANI ORR catalysts for polymer electrolyte fuel cells
(전북대)김소정, 배성종, 임윤택, 

남기석, 김 필

P에너II목-42(232) 18-Crown-6와 Hydroquinone합성물의 분광학적 분석
(해양대)김병수, 윤지호, 이형훈, 남병욱,
안숙현, (㈜유성)이강우, 문동현, 신형준,

한규원

P에너II목-43(232)
Voltammetric Study of CO2 adsorption on carbon-supported Pd-Pt
core-shell nanoparticles

(에너지기술(연))전태열, 박영철, 임성엽,
김상경, 백동현, 정두환, (KIST)유성종

(서울대)성영은
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P에너II목-44(233)
Electrochemical Characteristics of PTMA-Carbon Nano Composite
Cathode for Organic Radical Battery

(화학(연))김영훈, 윤성훈, 이철위, 
한미정, 황일규, (충남대)홍성권

P에너II목-45(233) 미세조류 오일의 용매혼합 에스테르화 반응
(에너지기술(연))최병윤, 김덕근, 이준표,

이진석, 오유관
P에너II목-46(233) CO2 분리를 위한 수용액상에서 혼합아민 흡수제의 평형측정 (에너지기술(연))최수현, 백일현

P에너II목-47(233)
Tetra-constituent Co-assembly Synthesis of an Ordered Mesoporous
Carbon-Silica-Titania Composite

(화학(연))Zhou Yuanyuan, 윤성훈,
이철위

P에너II목-48(234) 스팀을 이용한 석탄 바이오매스 혼합 촤 가스화 반응에 관한 연구 (연세대)정성훈, 박상신, 황정호

P에너II목-49(234)
Powering Fuel Cells with Biomass-drived Ethylene Glycol and
Glycerol over PtRu-based Electrocatalysts

(광주과기원)김형주, 최승목, 서민호,
김원배, (Univ. of Massachusetts)
Sara Green, Geoffrey A. Tompsett,

George W. Huber

P에너II목-50(234)
Developing The Most Suitable Polymer Electrolyte Membrane Fuel
Cell With Controlling Nanostructure Three Phase Interface

(성균관대)김민석, 박종혁

P에너II목-51(234)
Hydrolysis of Soybean Oil in Subcritical Water: 
Thermal stability of FA and effects of reaction parameters

(한양대)이시홍, 류재훈, 신희용, 배성열

P에너II목-52(235) 알카놀아민계 수용액의 온도와 몰농도에 따른 부식 성향 고찰
(에너지기술(연))이상철, 류우정, 이종섭,

한근희, 민병무, (경북대)김재창

P에너II목-53(235) Volatile Fatty Acids Production from Brown Seaweed
(부경대)Phung Thanh Khoa, 최재형,

박용범, 이석희, 우희철

P에너II목-54(235) 마이크로 원통형 SOFC 단위전지 및 스택: 설계 및 제작 기술 연구
(에너지기술(연))김환, 이종원, 이승복,

임탁형, 박석주, 신동렬, 송락현

P에너II목-55(235)
Performance Characteristics of P3HT:PCBM/pentacene-doped
PEDOT:PSS polymer photovoltaic cells

(부산대)김현수, 박수진, 이정래, 옥순성,
최영선

P에너II목-56(236) 암모니아 보란의 열적 분해방법에 의한 수소 발생 특성 (KIST)김기범, 윤창원, 김용민, 남석우

P에너II목-57(236)
Transesterification of soybean oil with zinc oxide in supercritical
methanol

(한양대)안승환, 류재훈, 신희용, 배성열

P에너II목-58(236) 관형 직접탄소 연료전지 운전 특성
(에너지기술(연))조민제, 임탁형, 이승복,
박석주, 신동렬, 송락현, (한양대)신동욱

P에너II목-59(236)
Kinetic Study on Catalytic Steam Gasification of Lignite:
Evaluation of Various Gas-Solid Reaction Models

(군산대)Vergel Bungay, 송병호
(KAIST)김상돈, (전북대)손정민

(㈜SK에너지)심현민, 김용준, 김규태,
박삼룡

P에너II목-60(237) 세그먼트 고체산화물 연료전지(SOFC)용 지지체 및 서브모듈 개발
(충남대)윤의진, 한규승, (과학기술연합대
학원대)김대위, (에너지기술(연))이종원,
이승복, 임탁형, 박석주, 송락현, 신동렬

P에너II목-61(237) 고분자 전해질 연료전지의 수명 예측을 위한 가속 시험법 평가
(아주대)박재현, 박은덕

(에너지기술(연))임성대, 양태현
P에너II목-62(237) 고온 태양열 열화학사이클을 이용한 합성가스 및 수소 생산 연구 (성균관대)한영규, 장종탁, 윤기준, 한귀영

P에너II목-63(237)
탄화수소계 고분자막을 기반으로 하여 데칼공정으로 제작된
막전극접합체의 성능 및 내구성 특성 분석

(에너지기술(연))안웅전, 임성대, 최영우,
윤영기, 양태현, (연세대)김광범

P에너II목-64(238)
Preparation of polymethyl methacrylate (PMMA)-carbon nanotubes
(CNTs) composite by thermal polymerization for Dye Sensitized Solar
Cells

(전북대)모드샤흐르아크탈, 양오봉, 
박동민, 국진희, Santi Kongmany, 

곽도환

P에너II목-65(238)
Metal Polymer Nanocomposite System for Hydrogen Storage
Material Synthesized by Using Supercritical Fluid CO2

(영남대)Dian Kharismadewi, Wei Shi,
심재진

P에너II목-66(238) 카본블랙 촉매를 이용한 윤활유의 촉매분해에 의한 수소 생산 (성균관대)이성우, 이승철, 한귀영

P에너II목-67(238)
Preparation of electospun polyacrylonitrile/SiO2 composite gel
electrolyte for dye-sensitized solar cell

(전남대)김보경, 이선미, 장보옥, 정홍련,
이완진

P에너II목-68(239)
TiO2 Nanowire의 DSC 광전극 소재로의 도입과 단위셀 효율에 미치는
영향<발표취소>

(나노팩)이호석

P에너II목-69(239)
Electrochemical performance of LiFePO4/C prepared by milling
technique

(전남대)김보경, 정홍련, 이완진
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P에너II목-70(239)
Hydrotreating petroleum vacuum residues by supercritical hydrocarbon
solvents

(연세대)트란탄비엣, 이재혁, 이창하

P에너II목-71(239) 대체연료로서 DME용 첨가제 개발
(석유관리원)장은정, 박천규, 임의순,

정충섭, (충북대)이봉희

P에너II목-72(240)
Highly permeable asymmetric polybenzoxazole membranes using
phase separation phenomena

(한양대)우경택, 이영무, 한상훈, 김승주

P에너II목-73(240)
Conversion of butadiene monoxide to VEC Using Ru(II) Phosphine
Complexes as Catalysts

(영남대)Ren Yiping, Van Hoa Nguyen,
심재진, 나춘섭

P에너II목-74(240) 미세기포펌프를 이용한 경유 버너 연소 모사
(고등기술(연))김진호, 강석환, (연세대)
박종진, (중원에스엠이티)김학준, 김중식

P에너II목-75(240)
Technology chain and mapping analysis on DMFC and MCFC
technologies for forecasting potential human resources

(에너지기술(연))이성곤, 홍성준, 김종욱
(Univ. of Tokyo)Gento MOGI

열역학: 4월 28일(목), 17:30~19:30

포스터발표 II 좌장 :  강성필(에너지기술(연) ) ,  김기섭(충주대)

P열역목-1(243)
Cloud point and vaper-liquid behavior for the poly(2-methoxyethyl
acrylate) + supercritical solvents + cosolvents and carbon dioxide +
2-methoxyethyl acrylate mixtures

(전남대)장윤석, 양동선, 윤순도, 변헌수

P열역목-2(243)
Excess Molar Enthalpies of the Ternary Mixture 1,2-Dichloropropane
+ 2-Propanol + 2-Butanol at T=298.15 K and P=101.3 kPa

(경북대)김문갑

P열역목-3(243)
High Pressure Phase Behavior of Binary Mixture for the
Octafluoropentyl Acrylate and Octafluoropentyl methacrylate in
Supercritical Carbon Dioxide

(전남대)양동선, 윤순도, 변헌수

P열역목-4(244)
Crystallizations for Solvent and Modifier of Molybdenum and Excess
Molar Volumes and Refractivity Deviations

(충남대)권락현, 박소진
(지질자원(연))최영윤, 김상배

P열역목-5(244)
Antisolvent Recrystallization of Griseofulvin from Organic Solutions
and the Effect of Ultrasound

(경북대)김희정, 여상도

P열역목-6(244) 알콜을 포함하는 CH4, CO2 하이드레이트의 열역학적 및 분광학적 해석 (창원대)이영준, 이승민, 박성민, 서용원

P열역목-7(244)
가스 하이드레이트 기반 CO2 분리/회수공정에서 열역학적 촉진제의
영향

(창원대)박성민, 이승민, 이영준, 서용원

P열역목-8(245)
Extraction of Genistein from Sophora flavescens using a Supercritical
Fluid

(전남대)한창남, 강춘형

P열역목-9(245) 핵연료주기 물성 DB 확보를 위한 반응 활동도 계수 계산 (원자력(연))박병흥, 고원일

P열역목-10(245)
Separation of Iodine in HIx mixture by crystallization in SI hydrogen
generating process

(고려대)이범진, 허자영, 강정원

P열역목-11(245)
Simultaneous Measurements of excess enthalpies and solubilities for
binary systems of carbon dioxide + ionic liquids using a high-pressure
microcalorimeter

(기술교육대)이채구, 유성식

P열역목-12(246)
Preparation of thiol capped silver nanoparticles using sodium alginate
and 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate

(기술교육대)이문형, 이채구, 유성식

P열역목-13(246)
Isothermal Vapor-Liquid Equilibrium for the Binary System of
dimethyl ether + dimethyl carbonate within the temperature range
of 303.15~323.15 K

(서강대)이민희, 유기풍, 임종성

P열역목-14(246)
Formation Process of Titania Inverse Opals within Supercritical
Condition

(서강대)유혜민, 임종성, 문준혁, 유기풍

P열역목-15(246) Production of adefovir dipivoxil particles using supercritical CO2 (서강대)임준혁, 유기풍, 임종성

P열역목-16(247)
PC-SAFT 상태방정식을 이용한 산성가스와 아민 수용액 계의 기액
상평형 연구

(에너지기술(연))신윤수, 박종기, 빈영욱,
이재연, 박진아, (공주대)조정호
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P열역목-17(247)
The Measurements of Carbon Dioxide Hydrate Equilbrium in Water
and Methanol Solutions

(고려대)김선형, 강정원

P열역목-18(247)
Hydrate-Containing Phase Equilibria for Mixtures of Carbon dioxide
+ 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([C4min][BF4])
+ water

(고려대)신병수, 강정원

P열역목-19(247)
Methanesulfonate 음이온을 가진 Imidazolium계 이온성 액체에서의
이산화탄소의 고압 용해도 측정

(한남대)정준영, 이병철
(에너지기술(연))정윤호, 진유란, 백일현

P열역목-20(248) [TF2N] 음이온계 이온성액체에서의 이산화탄소의 고압 용해도 측정
(한남대)정준영, 이병철

(에너지기술(연))정윤호, 진유란, 백일현

P열역목-21(248)
N-butyl-N-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate and 1-ethyl-3-
methylimidazolium tetrafluoroborate as dual function inhibitors for
methane hydrate

(충주대)박선미, 김기섭
(에너지기술(연))강성필

P열역목-22(248) Nanoparticles are change to nanowire in the dark (충주대)강완규, 홍연기, 김기섭, 강정원

P열역목-23(248)
Isobaric Vapor-Liquid equilibria for the Ethylene glycol monopropyl
ether (C3E1) + 2-Propanol and 2-Butanol systems

(서울대)형성훈, 장성현, 김병헌, 김화용

P열역목-24(249) The Solubility of Salicylic Acid in Alcohols at Several Temperatures
(서울대)임준혁, 장성현, 임태현, 김화용

(을지대)신문삼

P열역목-25(249)
Liquid-Liquid Equilibrium Data at 298.15 K for Ternary Systems
{Di-isopropyl ether + C1~C3 Alcohols + Imidazolium-Based Ionic
Liquids} under Atmospheric Pressure

(충남대)권락현, 황인찬, 박소진
(대덕대)한규진

환경: 4월 28일(목), 17:30~19:30

포스터발표 II 좌장 :  김주민(아주대) ,  이기봉(고려대)

P환경목-1(345) 순산소 발전시스템에서 운전변수에 따른 공정해석 (한전전력(연))김성철, 서혜경

P환경목-2(345)
Photocatalytic degradation of methylene blue dye with novel poly
(1-naphthylamine)/zinc oxide nanocomposites

(전북대)Sadia Ameen, 송민우, 김동규,
임유빈, 김영순, 신형식

P환경목-3(345)
A Study on GHG Emission of Railroad and Road by the Change of
Passenger Traffic Volume

(철도기술(연))이재영, 정우성, 김용기

P환경목-4(346)
Abiotic Degradability of Silver Nanoparticles under Light, Salt and
Natural Organic Matters

(광운대)노진규, 김영훈, (서울대)박수민,
박희진, 윤제용, 이종협

P환경목-5(346) 나노물질의 PChem과 Nanotoxicity의 상관성에 관한 문헌연구
(광운대)노진규, 김영훈, (서울대)박수민,

박희진, 윤제용, 이종협

P환경목-6(346) 화학제품 제조업에 사용된 폐활성탄에 흡착된 VOCs의 탈착반응 연구
(충남대)권순철, 박찬영, 김주연, 윤성민,

이영우

P환경목-7(346) 생체촉매이용 이산화탄소 회수 반응
(에너지기술(연))정순관, M. Vinoba,

김대훈, 윤여일, 남성찬

P환경목-8(347)
생물막 공정의 동력학적 운전조건 변화를 고려한 새로운 막 오염 지표
제시 및 막 세척주기 예측

(경희대)강온유, 김민정, 유창규

P환경목-9(347) 흡착제의 수은 제어 효율 평가를 위한 실험 시스템의 최적화 (충북대)이상섭, (부산대)오광중

P환경목-10(347) 고체연료의 성상 및 연소조건이 수은 산화에 미치는 영향
(충북대)이상섭, (기계(연))정상현,

심성훈

P환경목-11(347)
Mg-Al Layered Double Hydroxide (LDH) 합성 및 고온 CO2 흡착능
비교

(고려대)민윤재, 홍석민, 이기봉
(에너지기술(연))전상구, 나정걸, 류호정

P환경목-12(348) 5톤/일 가스화 용융로에서 HFC-134a의 분해 (기계(연))노선아, 김우현, 박영수

P환경목-13(348)
Fe, Mg, Mn or Zn Supplementation for Rapid Fertilization of
Phenol-contaminated Soil Using Corynebacterium glutamicum

(전북대)김빛나, 민지호, (충북대)김양훈

P환경목-14(348)
오존/활성탄 공정을 이용한 페놀의 산화분해 평가 및 OH 라디칼에
관한 연구

(울산대)최재원, 이학성

P환경목-15(348) K계 건식 재생 CO2 흡수제의 재생온도에 따른 결정 구조 특성
(경북대)채호진, 이수출, 유천용, 김재창

(한전전력(연))류청걸

P환경목-16(349)
Establishment of Life Cycle Inventory Database for Electric
equipments of Tilting Train Mcp Car

(철도기술(연))김용기, 이철규, 김초영,
이영호, 한성호
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P환경목-17(349)
Production of chlorine-containing species using the electrolysis of
saline-water

(포항산업과학(연))장유미, 신동남, 
변영철, (KC 코트렐)홍정희

(NWL-Pacific)조철기

P환경목-18(349) 파동방법에 의한 고농도 오폐수 처리 연구
(대진대/㈜푸른들)박영규
(청해이엔브이)이병기

P환경목-19(349) The treatment of real textile wastewater using hybrid system (I)
(대구대)임광희, 송혜진, 윤혜민, 전위숙,
노태훈, 김병수, 이영민, (경북대)이은주

P환경목-20(350) The treatment of real textile wastewater using hybrid system (II)
(대구대)임광희, 윤혜민, 전위숙, 송혜진,

노태훈, 최주호, (경북대)이은주

P환경목-21(350)
Absorption property of sodium-based ZrO2 sorbents for carbon
dioxide capture

(경북대)유천용, 이수출, 채호진, 김재창
(한전전력(연))류청걸, 이중범

P환경목-22(350)
Dip coating 방식의 금속필터를 적용한 집진시스템의 분진 제거 특성
시험

(고등기술(연))류상오, 이선기, 정석우

P환경목-23(350) 산성가스제거용 고성능 흡착제 개발에 관한 연구 (KOCAT)김유성
P환경목-24(351) 고리형 아민 흡수제를 이용한 이산화탄소 흡수 특성 (에너지기술(연))문성준, 윤여일, 남성찬

P환경목-25(351) 아미노산염수용액의 이산화탄소 흡수특성 연구
(에너지기술(연))임진아, 남성찬, 정순관,

윤여일, (경북대)김동현

P환경목-26(351)
촉진형탄산칼륨수용액을이용한벤치급공정에서의장기운전을통한
성능평가

(에너지기술(연))조민, 남성찬, 윤여일
(고려대)이기봉

P환경목-27(351)
Characterization of Chemically Mutated Rhodobacter sphaeroides
Cultured under Different Light Intensities of Blue LED

(전북대)이현진, 민지호, 박주용, 이현정
(충북대)김양훈

P환경목-28(352)
Carbon cloth 표면 위에 TiO2 원자층 증착법으로 코팅하여 비환원성
양이온의 정전기적 탈이온 공정에 적용

(광주과기원)정상호, 김진원, 이재영,
김예은

P환경목-29(352) MEA용액을 이용한 CO2포집용 벤치공정의 경제성 분석 (에너지기술(연))우대식, 윤여일, 남성찬

P환경목-30(352) 이산화탄소 포집을 위한 고리형 아민의 흡수성능 평가
(에너지기술(연))최정호, 윤여일, 남성찬

(한양대)오성근

P환경목-31(352)
Tafel 외삽법을 이용한 CO2 흡수공정에서 사용되는 알카놀아민계
흡수제의 부식성 평가

(에너지기술(연))조민, 남성찬, 윤여일
(고려대)이기봉

P환경목-32(353) 고도산화처리기술을 이용한 오일함유 폐수 처리 연구
(충남대)김주연, 윤성민, 권순철, 박찬영,

이영우
P환경목-33(353) 저에너지형 흡수제 개발을 위한 아민계 수용액의 CO2 흡수능 연구 (연세대)조호용, 송호준, 김미리, 박진원

P환경목-34(353)
Dynamic simulation and optimization of a composting process for 
the minimization of waste and energy use

(명지대)Old mouhamed said el hadi,
신동일

P환경목-35(353) 태양열에너지를 이용한 직접접촉탈염공정 연구 (순천대)황호중, 문일식, 하 가

P환경목-36(354) 연소전 CO2 포집을 위한 SEWGS 공정용 고체 흡수제 특성평가
(KEPCO)엄태형, 이중범, 박근우, 최동혁, 
백점인, 제갈성, 류청걸, (충남대)이영우

P환경목-37(354)
The Effect of PEG/PEI Blend on the Electrochemical Behavior
based on PEO Electrolytes

(부산대)김주현, 김 석

P환경목-38(354)
The sulfidatio properties of Al-based sorbent promotes with
molybdenum and nickel in various hot coal gas composition

(경북대)박창근, 박정제, 김재창
(포항공대)정석용

P환경목-39(354)
CO2 absorption property of Ca-based sorbents promoted with alkali
metal

(경북대)임은지, 이수출, 채호진, 유천용,
조민선, 김재창

P환경목-40(355) 멀티아민 흡수제의 이산화탄소 흡수특성
(한전전력(연))김준한, 이지현, 이인영,
엄용석, 곽노상, 송승범, 이경자, 심재구,

장경룡

P환경목-41(355) 이산화탄소 흡수제의 기포도 특성
(한전전력(연))엄용석, 장경룡, 심재구,
이인영, 이지현, 김준한, 곽노상, 송승범,

이경자

P환경목-42(355)
Analysis of effects of ionic liquid in aqueous ammonia solution for
CO2 absorption<공업화학분야@이동>

(KAIST)김교희

P환경목-43(355)
Potassium alanate 수용액에서의 CO2흡수 반응속도 및 입체장애효과
연구

(연세대)김미리, 송호준, 조호용, 김범수,
장정화, 박진원

P환경목-44(356) Phosphonium 기반 이온성액체를 이용한 이산화탄소 회수 (에너지기술(연))성준경, 백일현

P환경목-45(356)
5ton/day 이산화탄소 흡수분리 Pilot Plant를 이용한 흡수제의
이산화탄소 포집 특성

(충남대)오민규, 박소진
(에너지기술(연))민병무, 이종섭, 한근희
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P환경목-46(356) 폐자원의 플라즈마 가스화에서 합성가스 변화거동 (기계(연))민태진, 길상인

P환경목-47(356)
물리화학적 특성이 개선된 과산화수소의 유류오염물질(TPH, BTEX)
제거에 대한 적용성 평가

(한양대)장윤석, 조영훈, 이홍균, 도시현,
공성호

P환경목-48(357) Alkanolamie-CO2 계에서 DSC를 이용한 재생열 특성 분석
(에너지기술(연))김승태, 이종섭, 한근희,

민병무

P환경목-49(357) CO2 포집용 용매의 첨가제에 의한 열화 특성
(한전전력(연))이인영, 이경자, 송승범,
곽노상, 엄용석, 이지현, 김준한, 심재구,

장경룡
P환경목-50(357) 1,4-butanediol을 이용한 PET 글리콜리시스 반응 (충남대)최유미, 조훈, 한명완, 조임표
P환경목-51(357) 형광신호 분석을 통한 막오염 측정법 연구 (화학(연))서미래, 박유인, 김범식
P환경목-52(358) SF6 gas의 농축을 위한 분리막-흡착 혼성 시스템의 개발 (화학(연))신경용, 박유인, 김범식, 서정권

P환경목-53(358) Pd-Cu 합금막의 혼합기체 조성에 따른 분리 특성 연구
(에너지기술(연))고영덕, 백일현

(한밭대)홍성욱, 오민
(연세대)한윤진, 이창하

P환경목-54(358) CO2 분리를 위한 메조포러스 물질에 아민 함침
(에너지기술(연))홍미소, 백일현,
Sharma Pankaj, (충남대)박소진

P환경목-55(358) Study of CO2 absorption characteristics in polyethylenimine
(에너지기술(연))진유란, 정윤호, 백일현

(충남대)박소진

P환경목-56(359) 에스테르 교환 반응을 이용한 PET 폐기물로부터 PBT로의 재활용
(충남대)조임표, 한명완, 최유미, 조훈,

이진홍

P환경목-57(359) 수성가스전이반응의 다단공정
(에너지기술(연))김정남, 백일현, 이시훈,

엄원현, 고영덕, (경북대)여상도

P환경목-58(359)
Textural/structural characterisics and reducibility of Pt supported on
Si-Ce mixed oxides

(에너지기술(연))황경란, 박종수
(KAIST)임선기

P환경목-59(359)
Co(II)/Co(III) 산화환원계를 이용한 전기화학적 매개산화 공정에서
Co(II)의 산화 및 악취 제거

(순천대)정상준, 문일식, 장재욱

P환경목-60(360)
Preparation and characterization of Al(x)/Ni (x=0.1, 0.3, 0.5)
catalysts for Direct Methanation

(에너지기술(연))김광호, 이성욱, 박진우,
이춘부, 황경란, 박종수

P환경목-61(360) 평판형 분리막을 이용한 CO2 분리연구
(에너지기술(연))황경란, 박종수, 이춘부,

이성욱, 이신근, 박진우, 김광호

P환경목-62(360)
Effect of mixture of electrolytes on removal efficiency for VOCs
using electrogenerated Co(III) by electro-reactor process

(순천대)정상준, 문일식, G. Muthuraman

P환경목-63(360) 이산화탄소 흡수제의 반응열량 특성 연구
(한전전력(연))곽노상, 이지현, 김준한,

엄용석, 이인영, 장경룡, 심재구

P환경목-64(361)
폴리스타이렌-디비닐벤젠 공중합체로 제조된 구형 활성탄에서
공간속도와 비표면적에 따른 NO2 흡착성능 평가

(한밭대)소정아, 이원묵, 이철우
(퓨어스피어)이진구, 김대정, 김병춘

P환경목-65(361)
Graphite 및 PtO2/Ti 전극을 이용한 CI Direct blue 15의전기화학적
처리

(부경대)구민규, 임준혁

P환경목-66(361) 수용성 고분자를 이용한 고장력 필름의 제조 및 특성연구
(조선이공대)최유성, (조선대)김주일,

오일홍, 최준호, 이인화

P환경목-67(361) 금속담지 흡착제를 사용한 수은 종별 분석방법 개발
(화학(연))임정애, 김범식, 박유인,

서정권

공업화학: 4월 29일(금), 10:00~12:00

포스터발표 III 좌장 :  박정훈(에너지기술(연) ) ,  정지훈(경기대)

P공업금-1(106)
Synthesis of Ca2BO3Cl:Eu2+ yellow phosphor and fabrication of
white LEDs

(고려대)정현철, 정원근, 이창훈, 김성현

P공업금-2(106)
Hybridization of Yellow-emitting Ca2BO3Cl:Eu2+ phosphor and
CdSe/ZnS nanocrystals for White LED

(고려대)정원근, 정현철, 이창훈, 김성현

P공업금-3(106)
Effect of HBP-g-silica on the Characterization and Performance of
RO membranes

(고려대)박시영, 김상곤, 김성현

P공업금-4(106) Pyrolysis of Liquid Hydrocarbon Fuels in Supercritical Phase
(고려대)김중연, 박선희, 이창훈, 전병희,
김성현, (국방과학(연))정병훈, 한정식
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P공업금-5(107) 금속산화물/ZSM-5 촉매를 이용한 C5유분 중의 염소제거 연구 (고려대)김은화, 이창훈, 박선희, 김성현

P공업금-6(107)
Novel thin film composite membrane for seawater desalination with
sulfonated poly(arylene ether sulfone) containing amino groups

(고려대)김상곤, 박기태, 전정환, 박시영,
전병희, 김성현

P공업금-7(107)
Preparation of Multifunctional Silica Particles using Barrier from
Polystyrene Particles

(고려대)이창훈, 정원근, 정현철, 김성현

P공업금-8(107)
Selective Separation and Partial isomerization for 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
in Heavy aromatics

(고려대)이가람, 김성현, 박선희, 김중연,
전병희

P공업금-9(108) 둔감분자화약 DADNE 유도체 합성연구 (국방과학(연))김진석, 김승희

P공업금-10(108)
전산유체역학을 이용한 석탄슬러리의 유입조건 및 점도변화에 따른
공동화(cavitation) 현상의 해석

(고등기술(연))이선기, 이도연, 이진욱,
이승종

P공업금-11(108)
전산유체역학을 이용한 액상물질과 공기 입자가 함께 주입되는
미세기포 펌프의 수력학적 특성해석

(고등기술(연))이선기, 박종진, 강석환
(중원에스엠티)김중식

P공업금-12(108)
Calculation and Comparision of Activation Energy by Kissinger’s
method and Iso-conversional method for RDX

(국방과학(연))범길호, 김진석

P공업금-13(109) 염화마그네슘 용융염전해시 cathode wetting 특성
(지질자원(연))엄형춘, 박형규, 윤호성,

김성돈, 김철주

P공업금-14(109) Deep Blue 발광 백금착체의 합성 및 특성
(순천대)조웅규, 안호근, 곽지훈, 황혜은,

정민철, (충주대)이지훈
P공업금-15(109) 다이나이트로트리아졸및트리나이트로트리아졸의고질소염화합물합성 (국방과학(연))김승희, 김진석
P공업금-16(109) 돼지양수의 주름개선 효과 (인제대)정향리, 오청교, 박채리, 김동욱
P공업금-17(110) 프로 폴리스 수목 추출물의 화장품 효과 (인제대)박채리, 정향리, 김근민, 김동욱
P공업금-18(110) 상처 치료에 효능을 나타내는 천연물 소재의 탐색 (인제대)신혜진, 정향리, 황단비, 김동욱
P공업금-19(110) 천연물질을 이용한 자외선 차단 소재의 개발 (인제대)오청교, 정향리, 김근민, 김동욱
P공업금-20(110) 식물계 slimming 소재의 탐색 (인제대)김근민, 정향리, 오청교, 김동욱

P공업금-21(111) 수소분리를 위한 V99Y1 합금막의 제조 및 투과 특성
(에너지기술(연))전성일, 오정식, 박정훈

(충남대)이용택

P공업금-22(111) 해수를 이용한 알루미늄 알칼리 용해반응
(순천대)이대웅, 권태광, 박준혁, 정회범,

송명현, 박권필

P공업금-23(111)
Preparation of ACF(Activated Carbon Fiber) from Lignin of Black
Liquor by Melt Spinning Devices

(포항산업과학(연))홍익표, 고현석, 
이성영, 박세민, (삼천리카보텍)박 훈

P공업금-24(111) 다시마 뿌리 추출물의 기호성 향상 및 기능성
(순천대)차성한, 정지선, 천지연, 박권필

(㈜해림후코이단)김영숙, 이정식

P공업금-25(112)
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(BSCF) 관형 분리막을 이용한 산소분리 효율
증진

(㈜이노윌)김종표, 최영종
(에너지기술(연))박정훈, 표대웅

P공업금-26(112) Kinetic study of dilute acid hydrolysis using rice straw
(경기대)강민수, 박용철, 최재연, 한용우,

안수진, 김준석

P공업금-27(112) 후코이단의 화장품 원료로서 특성 연구
(순천대)차성한, 안명원, 박권필
(㈜해림후코이단)김영숙, 이정식

P공업금-28(112) NaBH4 가수분해 반응용 촉매의 내구성
(순천대)황병찬, 김태호, 박권필
(KIST)최대기, 신석재, 남석우

P공업금-29(113) CaH2 가수분해 반응에 의한 이동형 PEMFC 수소 공급 (순천대)황병찬, 김태호, 박권필

P공업금-30(113) Preparation of Alumina Nanotubes by Anodization (경기대)이영록, 김영진, 윤용호, 정지훈

P공업금-31(113)
CO2 원천분리수소제조공정의산소공여입자의 kinetics data을이용한
이동층 반응기 모사

(에너지기술(연))강경수, 조원철, 김창희,
배기광, 박주식

P공업금-32(113)
Preparation of aniline terminated water-borne polyurethane
dispersion/MWCNT composites coating solution

(건양대)홍민기, 이해랑, 이민지, 조경숙,
송기창

P공업금-33(114)
변성 실리콘 오일을 이용한 UV경화형 폴리우레탄 발수제 제조 및
물성 연구

(건양대)김병석, 정태균, 권창원, 이해랑,
송기창

P공업금-34(114)
Preparation of Niobium Oxide/Niobium Composite Membrane by
Anodizing

(경기대)김영진, 윤용호, 이영록, 정지훈

P공업금-35(114)
분광분석법과화학계량학을이용한바이오에탄올실시간측정시스템의
개발

(부경대)김형욱, 조형수, 유 준
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P공업금-36(114) 키토산-나노쉘의 위암세포 억제효과 (경원대)강익중, 조익현

P공업금-37(115) SI 공정중 HI 분해 간이 가압 실증 연구
(에너지기술(연))강경수, 김창희, 조원철,

박주식, 배기광
P공업금-38(115) 원료물질의 표면에너지가 복합화약 조성설계에 미치는 영향 (국방과학(연))심정섭, 김현수
P공업금-39(115) 공기 중 석유성분에 의한 PEMFC 성능저하 (순천대)송진훈, 한지성, 위성주, 박권필
P공업금-40(115) PEMFC 공기필터용 첨착 활성탄에 의한 NO 흡착 (순천대)송진훈, 한지성, 박권필

P공업금-41(116) Nafion 막을 이용한 PEMFC 막 가습기 특성 연구
(순천대)송진훈, 위성주, 송명현, 정회범,

박권필, (㈜CNL Energy)라일채

P공업금-42(116)
The seaparation of uniform size solution of chitosan nanoparticles as
a function of pH

(경원대)강익중, Tran Thi Nhung

P공업금-43(116)
Preparation of activated carbon from biomass byproduct mixture of
pulp waste and brewers grain

(포항산업과학(연))고현석, 홍익표, 
이성영, 박세민, (삼천리카보텍)박 훈

P공업금-44(116) 표면 개질형 Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ치밀 분리막의 투과 특성
(에너지기술(연))박정훈, 

Edoardo Magnone, (충남대)김종표
P공업금-45(117) 크롬도금욕에서 불소가 광택에 미치는 영향에 관한 연구 (경남정보대)허광선, (대륙금속㈜)우창호

P공업금-46(117) 3가 크로메이트제를 이용한 아연니켈합금의 도금특성에 관한 연구(1)
(경남정보대)허광선, (대륙금속㈜)우창호

(㈜한성이즈텍)배영환

P공업금-47(117)
Analysis of effects of ionic liquid in aqueous ammonia solution for
CO2 absorption

(KAIST)김교희, 최봉길, 홍원희
(에너지기술(연))김종남

공정시스템: 4월 29일(금), 10:00~12:00

포스터발표 III 좌장 :  성수환(경북대) ,  이기백(충주대)

P공정금-1(124)
Carbon Emission Pinch Analysis (CEPA) application to estimate CCS
retrofit and compensatory renewable power generation in South Korea case

(서울대)Muhammad Ilyas, 임영섭,
Umer Zahid, 한종훈

P공정금-2(124) 제지제조공정에서 녹색공급망을 통한 청정생산

(경희대)Payam Ghorbannezhad, 
유창규, (Faculty of Nat’l resources,
Karaj-Iran)Majid Aziz, (Nat’l Taiwan

Ocean Univ.)Shih-Chan Ting

P공정금-3(124)
Effects of adding an organic acid to reduce energy requirement for MEA
solvent recovery of the stripping process in the CO2 capture system

(고려대)이현승, 양대륙

P공정금-4(124)
모노에탄올아민(MEA)을 이용한 이산화탄소 포집 공정 : 
배가스 분할 유입을 통한 흡수탑 효율 개선

(서울대)정재흠, 임영섭, 이웅, 정영수,
한종훈

P공정금-5(125) Improvement of ammonia loss ratio in CO2 capture by using pervaporation (고려대)박기호, 이현승, 양대륙

P공정금-6(125) 이산화탄소 포집을 위한 아민 흡수제의 성능 평가 및 공정모사
(서울대)이웅, 임영섭, 정영수, 정재흠,

양시엽, 한종훈

P공정금-7(125) 청정 석탄화력발전 CO2 포집기술 핵심공정 기술개발
(고등기술(연))정기진, 이승종, 변용수,

김진호, 이선기
(대우조선해양)김현진, 이은배

P공정금-8(125) 정삼투 막모듈 시스템 설계 (기계(연))홍승택, 김영, 오동욱, 이공훈
P공정금-9(126) MEA를 이용한 이산화탄소 분리공정 흡수탑 모사 (POSTECH)황희원, 이인범

P공정금-10(126)
Simulated Economics Assessment of Hollow Fiber CO2 Separation
Modules

(한양대)장윤아, 이영무, 여영구

P공정금-11(126)
Modeling and comparison of direct contact membrane distillation
with coolant for desalination

(고려대)양대륙, 이성호, 김도연

P공정금-12(126)
Rigorous mathematical model of foward osmosis membrane modules:
a modified spiral-wound, a plate-and-frame, and a hollow fibre

(고려대)구보람, 김도연, 양대륙

P공정금-13(127)
Theoretical modelling and simulation of membrane distillation for
desalination

(고려대)김 단, 김도연, 양대륙

P공정금-14(127)
A systematic method to find an optimal draw solute for forward
osmosis desalination process

(KAIST)김태우, 장 홍, 박선원
(기계(연))김 영, (두산중공업)윤좌문

P공정금-15(127)
Closed-loop approach for PI/PID controller tuning from setpoint
experiment

(영남대)Hasan Mudassir, 이문용
(King Fahd Univ. of Petroleum and
Minerals)Mohammad Shamsuzzoha

P공정금-16(127)
Selecting the best control configuration for Propane Precooled Mixed
Refrigerant Process

(영남대)Yuli Amalia Husnil, 이문용
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P공정금-17(128)
Development of the Optimal Control Structure for the MIMO
MCFC System Via Linear Matrix Inequality Approach

(서강대)조준호, 김희용, 이광순

P공정금-18(128)
ILC(Iterative Learning Control)을 적용한 회분 반응증류 공정에서의
최적 환류비 결정

(서강대)안현수, 이지훈, 원왕연, 이광순

P공정금-19(128) Cyclic-정상상태 공정에 대한 이산시간 전달함수의 계산
(경북대)김경수, 강호숙, 조준용, 유경환,

이시내, 이지태, 성수환

P공정금-20(128)
Discrete-time frequency model identification method for Process
with final cyclic-steady-state

(경북대)유경환, 김경수, 강호숙, 이시내,
조준용, 이지태, 성수환

P공정금-21(129) Performance of a Shaking Vessel with Current Pole (경북대)이영세
P공정금-22(129) 클래스구분에 의한 유기물의 인화점 예측성능 향상에 대한 연구 (충주대)이기백

P공정금-23(129) 분리막 기반 폐글리세롤 정제공정에서의 효율적인 세정공정 인자 확립
(생산기술(연))조재훈, 이준학, 김상용
(Rocky Mountain Instrument Co.)
Myong K. Ko, (서강대)이진원

P공정금-24(129) RFID 기술을 이용한 LNG 도시가스관 관리 시스템 (숭실대)한상욱, 박수리, 김병직

P공정금-25(130)
The effect of Couette-taylor and Batch reactor on the polymorphs of
L-histidine

(고려대)이나리, 김도연, 양대륙

P공정금-26(130) 에너지 효율 향상을 위한 천연가스 액화공정에서의 드라이버 선택
(연세대)이인규, 임원섭, 탁경재, 문 일

(GS건설)고대호, 최광호
P공정금-27(130) Smart Liquid Measuring Instrument for Oil Storage (숭실대)박수리, 한상욱, 김병직
P공정금-28(130) Slurry Coal Gasifier (한밭대)서아영, 김신혁, 오 민
P공정금-29(131) SMR 공정과 C3MR공정의 Small Scale Plant로의 적용 방안 (영남대)권용수, 칸모드샤리크, 이문용

P공정금-30(131)
Improvement of energy performance by utilizing dividing wall
column in dimethyl ether process

(영남대)Le Quang Minh, 이문용

P공정금-31(131) LCA 기법을 이용한 NGL 회수공정의 평가 및 분석
(영남대)김안나, 롱벤덱, 수라야 하님,

이문용

P공정금-32(131)
Study on Synthesis and Properties of Ionic Liquids with Low Halide
Content having Sulfonate and Carboxylic acid Delivatives by Using
Micro-reactor

(㈜씨트리)유정복, 주정재

P공정금-33(132) 6 시그마 기법을 이용한 IGCC 가스화기 Flare Stack 운전 조건 최적화 (한전전력(연))이중원, 박세익, 서혜경

P공정금-34(132) Optimization and Comparitive Study of Ethane Recovery Processes
(영남대)수라야 하님,

Nguyen Van Duc Long, 이문용
P공정금-35(132) 화력발전소의 동적 모사와 운전 최적화 (한전전력(연))김의식, 김시문, 지준화

P공정금-36(132)
Optimization Control of a Dividing Wall Distillation Column for
minimum energy consumption

(영남대)Ali Shoeb Moon, 이문용

P공정금-37(133)
Integer programming model for production optimization problem in
LCD mother glass factory

(포항공대)박경태, 이인범
(동국대)류준형, (LG 화학)이호경

P공정금-38(133) 재생에너지 시스템 최적화 (동국대)류준형

P공정금-39(133) 100MWe급 Oxy-PC 발전시스템 최적화를 위한 공정해석 비교
(한전전력(연))김태형, 서상일, 박호영,

김영주, 이욱진, 유근실

P공정금-40(133)
Planning and Scheduling for Enterprise-Wide Optimization of
Process Industries

(서울대)정문구, 한규상, 김재하, 윤인섭

P공정금-41(134) 상용모사기 catcracker를 이용한 FCC공정 운전 최적화 (전남대)강성호, 정창복

P공정금-42(134)
Pricing optimization for maximizing profitability over a multi-period
of time

(POSTECH)이재욱, 이태영, 이인범

P공정금-43(134) Parameter Optimization of Post-Combustion CO2 Capture Process
(서울대)정영수, 임영섭, 정재흠, 이웅,

한종훈

P공정금-44(134)
다구치 법을 통한 다이슬라이드식 사출성형의 공정파라미터 최적화에
관한 연구

(자동차부품(연))정수진, 문성준, 정선경,
이평찬, (한일산업㈜)문주호

P공정금-45(135) SMR 공정을 적용한 LNG 플랜트 냉매 시스템 최적화
(연세대)탁경재, 임원섭, 이인규, 문일

(GS건설)고대호, 최광호
P공정금-46(135) Dynamic simulation for safety assessment: on C3 splitter (경희대)김영훈, 김성영, 이범석

P공정금-47(135)
Modeling of the non-catalytic semi-batch esterification of palm fatty
acid distillate(PFAD)

(한양대)홍석원, 조현준, 여영구
(SK케미칼)김수현
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P공정금-48(135) Modeling and Simulation of Multistream Cryogenic Heat Exchanger
(영남대)칸 모드 샤리크, 이문용,

Yuli Amalia Husnil

P공정금-49(136) 미생물 연료 전지의 기질 농도 최적화 (연세대)성채은, 김정환, 김승남, 문 일
P공정금-50(136) Simulation and Optimization of the C3MR Process (서울대)전정우, 송기욱, 이철진, 한종훈
P공정금-51(136) Study on flow pattern of cyclone in RFCC process (연세대)조형태, 김정환, 문 일
P공정금-52(136) Modeling and simulation of PEMFC system (고려대)경지현, 양대륙

P공정금-53(137)
Performance changes of Couette-Taylor vessel according to geometric
shapes

(고려대)최병희, 김대헌, 양대륙

P공정금-54(137) Design and operation of a future CCS infrastructure: Multi-period model (POSTECH)한지훈, 이재욱, 이인범

P공정금-55(137)
Modeling and Simulation of the Membrane Process Purifying
Volatile Fatty Acids in Bio-fuel Process

(KAIST)김우현, 최진달래, 김태우,
장호남, 박선원

P공정금-56(137)
The Simulation and Control of Dimethyl Carbonate Production Process
via Reactive Distillation Column and Extractive Distillation Column

(서울대)안우열, 강병준, 최인혁, 윤인섭

P공정금-57(138) Modeling of Nanoparticle Dispersion in a Beads Mill
(전남대)이승헌, 정창복

(한전전력(연))정미희, 최 철

P공정금-58(138)
LNG플랜트 액화공정의 에너지 효율 향상을 위한 엑시지 분석과
최저온도 접근법의 적용

(연세대)임원섭, 탁경재, 이인규, 문 일
(GS건설)최광호

P공정금-59(138) Verification of safety instrument system using dynamic simulation (연세대)차범준, 이영희, 문 일
P공정금-60(138) 정유공정 증류탑 내부 부식 물질 Multi-scale 모델링 (연세대)김승남, 김정환, 문 일
P공정금-61(139) Dynamic simulation of a cryogenic distillation process (포항공대)손명숙, 이태영, 이인범
P공정금-62(139) 유기화합물 합성을 위한 연속반응증류의 설계 (서강대)이지훈, 안현수, 원왕연, 이광순
P공정금-63(139) Couette-Taylor crystallizer (고려대)김대헌, 양대륙
P공정금-64(139) Fixed-Bed Reactor Modeling and Analysis for direct DME Synthesis (서울대)임유경, 김승혁, 문혜진, 윤인섭

P공정금-65(140) 복합 반응증류 공정을 이용한 Ethyl Lactate 생산
(충남대)이진홍, 조훈, 한명완, 조임표,

최유미
P공정금-66(140) 열통합 반응증류계의 설계 (충남대)조 훈, 최유미, 한명완

P공정금-67(140) Modeling of SOFC System and Development of Real-time Emulator
(포항공대)천유진, 김영황, 이인범
(경희대)유창규, (경북대)성수환

P공정금-68(140)
Monitor and diagnosis of LNG plant fractionation process using
multi-variable statistical anaylsis

(서울대)편하형, 한종훈, 김대연, 김경진

P공정금-69(141) Oxy-PC 발전시스템용 Pilot에서 FGR에 의한 공정특성
(한전전력(연))이욱진, 서상일, 박호영,

김영주, 김태형, 유근실

생물화공: 4월 29일(금), 10:00~12:00

포스터발표 III 좌장 :  백승필(고려대) ,  성종환(홍익대)

P생물금-1(174)
Comparison of FAME and GC coproduction in the solvents and
solvent-free system

(광운대)성필제, 이명구, 박철환
(고려대)김성봉, 김승욱, 한성옥

P생물금-2(174) Effect of molar ratio about coproduction of FAME and GC
(광운대)고아라, 성필제, 정홍섭, 김용환,

박철환, (GS칼텍스)김덕기

P생물금-3(175) Ethylene glycol에 의해 액화된 폐지로부터 polyester 제조 (경상대)이동헌, 김창준, 김성배

P생물금-4(175)
Enhancement of antibody immobilization in immunoassay by multimer
protein G

(세라믹기술원)최홍경, 장정호, 이진형

P생물금-5(175)
Peptide biosensor for the molecular recognition of liver biomarker
proteins

(대구한의대)박종필, (Columbia Univ.)
Jun Wu, Kevin Dooley, Alan C. West,
Scott Banta, (U.S. Army Engineer
Research & Development Center)

Donald M. Cropek

P생물금-6(175)
Study on Bulk Adhesive Property of Coacervated Mussel Adhesive
Proteins

(포항공대)임성혜, 최유성, 송영훈, 
차형준

P생물금-7(176)
Preparation of tuna cooking juice hydrolysate with gamma
irradiation

(원자력(연))최종일, 김재훈, 송범석,
김재경, 이주운
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P생물금-8(176)
Characteristics of low molecular weight laminarin prepared by
gamma irradiation

(원자력(연))최종일, 김재훈, 송범석,
김재경, 이주운

P생물금-9(176)
Uncomplicated Extraction of Pathogenic Bacterial 16S rRNAs from
Food Matrix for Realistic Utilization of DNA Microarray

(포항공대)황병희, 신화희, 최유성, 
차형준

P생물금-10(176)
pH-Sensitive Structural Transformation of the Tyrosine-Containing
Bolaamphiphile Molecular Assembly

(연세대)곽진영, 이상엽

P생물금-11(177) 층분리 현상을 이용한 미생물 셀룰로오스 sheet 생산
(경북대)이정곤, 박중곤, 권혜림, 한자령,

하미봉, 허지웅, 강민경
P생물금-12(177) Growth of polymeric micro-rod from amphiphilic molecules (연세대)권태근, 이상엽

P생물금-13(177)
Preparation of molecularly imprinted submicron/nanoscale beads for
chiral resolution of phenylalanine racemate solution

(경북대)Nasrullah Shah, Mazhar-ul-Islam,
하정환, 박중곤

P생물금-14(177)
Preparation of phenylalanine imprinted composite membrane with
improved permselectivity

(경북대)Nasrullah Shah, Mazhar-ul-Islam,
하정환, 박중곤

P생물금-15(178) Cloning and Expression of a Novel Phytase from Trichoderma sp. (조선대)최은실, 오원정, 신현재

P생물금-16(178) 혼합된 Pentose와 Hexose를 원료로 사용한 에탄올 제조 연구
(고려대)서태영, 엄기원, 이희준, 박상훈,
송광호, 김승욱, 한성옥, (LG화학)최재훈

P생물금-17(178)
Enhancement of mussel-originated silk-like protein expression using
baculoviral polyhedron

(POSTECH)양윤정, 최유성, 차형준

P생물금-18(178) 해조류의 용매 추출
(한밭대)최수영, 김정성, 민창기, 김예슬,

이철우

P생물금-19(179) Production of bio-butanol by recombinant Clostridium beijerinckii
(화학(연))오영훈, 최민정, 신진아, 

박시재, 제갈종건, 이승환

P생물금-20(179)
Production of lactic acid using metabolically engineered lactic acid
bacteria

(화학(연))오영훈, 김민정, 노 원, 
김은영, 박시재, 제갈종건, 이승환

P생물금-21(179)
Highly Efficient Electrochemical Biosensing Platform by Employing
Conductive Nanocomposite Entrapping Magnetic Nanoparticles and
Oxidase in Mesoporous Carbon Foam

(KAIST)김문일, 원병연, 신수정, 
박현규, (POSTECH)예영진, 이진우

P생물금-22(179)
Electrochemical Detection of DNA Mutations on a PNA-Modified
Electrode Utilizing a Single-Stranded DNA Specific Endonuclease

(KAIST)신수정, 원병연, 정철희, 
신성철, 박현규, (랩지노믹스)조대연

(삼성종합기술원)이수석

P생물금-23(180)
Development of Capacitive Deionization Process for Removal of Zinc
Chloride

(공주대)정성문, 김진현

P생물금-24(180) Synergistic Cellulase Activity of Effective Microorganisms (인하대)문이슬, 김영준, 구윤모
P생물금-25(180) Cellulase Activity of Modified Effective Microorganisms (인하대)Syamsul Bahri, 김영준, 구윤모

P생물금-26(180)
Development of a High Surface Area Crystallization Process for the
Purification of Vancomycin

(공주대)곽은아, 김진현

P생물금-27(181) Synergy Effect of Effective Microorganisms on Cellulose Degradation (인하대)오하나, 구윤모, 김영준
P생물금-28(181) Recovery of Sugars from Biomass Hydrolyzate by Lime Addition (공주대)김범태, 김진현

P생물금-29(181)
Detection of toxic lignin hydrolysate-related compounds using 
an inaA::luxCDABE fusion strain

(울산과기대)이시선, Robert Mitchell

P생물금-30(181)
Comparison of Adsorbents for Removal of Tar and Waxy
Compounds from Plant Cell Cultures

(공주대)오현정, 김진현

P생물금-31(182)
Effect of Soluble and Insoluble Fraction of Xylose Isomerase on the
Xylose Utilization in the Recombinant Yeasts Under Galatose
Supplemented Conditions

(전북대)박주용, 한지혜, 민지호
(충북대)김양훈

P생물금-32(182)
High-level production of human Fcγreceptor in high cell density
cultures of Escherichia coli and its purification

(KAIST)Velmurugan, 김희성, 정기준

P생물금-33(182)
Synthetic 5’-untranslated Regions for Fine-tunable and Predictable
Gene Expression in Escherichia coli

(포항공대)서상우, 양재성, 김상욱, 
정규열

P생물금-34(182) HIT-T15 cell protective effect of Capsosiphon fulvescens extracts (조선대)김현우, 이중헌

P생물금-35(183)
A Study on the Development and of Simultaneous Microwave-assisted
Extraction and Adsorbent Treatment Process for Separation and
Recovery of Paclitaxel from Plant Cell Cultures

(공주대)이지연, 김진현
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P생물금-36(183)
Establishment of a Solvent Map for Morphology Control of
Paclitaxel by Solvent Evaporation Process

(공주대)이지연, 오현정, 곽은아, 정성문,
김범태, 김진현

P생물금-37(183)
Construction of the On/Off switch of EF-G control of growth rate
in Escherichia coli

(포항공대)민병은, 서상우, 정규열

P생물금-38(183)
Clustering Effect of Magnetic Nanocrystals: Molar Ratio Control of
Double Layered Stabilizers

(연세대)김봉준, 함승주

P생물금-39(184) Multiplex and quantitative pathogen detection using MLPA-CE-SSCP (포항공대)정보람, 신기원, 정규열, 황희성
P생물금-40(184) Production of Alpha-Ketoglutarate by High-pressure reactor (조선대)김현우, 이중헌, 안영덕
P생물금-41(184) Production of Alpha-Ketoglutarate by monolith reactor (조선대)남보미, 이중헌

P생물금-42(184)
Development of bioconversion process (Glycerol to 1,3-Propanediol)
for the production of chemical feedstocks using nanobiocatalysts
(nano-enzymes)

(조선대)류지순, 이중헌

P생물금-43(185) 베툴론 산의 유기합성 및 크로마토그라피 정제에 관한 연구
(에너지기술(연))주국택, 김태환
(부경대)김승연, (한양대)김정길
(생물공학천연물(연))장문식

P생물금-44(185)
Interaction analysis between damaged DNA bases and 
DNA-binding/recognizing enzymes

(고려대)백승필, 장의경, 조찬희, 여기백,
민기하

P생물금-45(185) Metabolic Engineering of production of 1,4-butanediol in Escherichia coli (KAIST)김유빈, 최솔, 이정욱, 이상엽

P생물금-46(185)
Effect of various elements on cell growth and biomass production by
marine microalgae in photobioreactor

(조선대)김보람, 이중헌

P생물금-47(186)
Selection of islet-containing alginate capsules after microencapsulation
of pancreatic islet

(서울대)신수정, 조미진, 유영제

P생물금-48(186)
Isopropanol-Butanol-Ethanol (IBE) Fermentation using Clostridium
acetobutylicum and Its Derivative

(KAIST)이종민, 장유신, 이상엽
(GS칼텍스)조정희, 송효학, 승도영

P생물금-49(186)
Continuous Acetone-Butanol-Ethanol Production with High Productivity
Using a Metabolically Engineered Strain of Clostridium acetobutylicum

(KAIST)김유빈, Alok Malaviya, 
장유신, 박진환, 이상엽

P생물금-50(186)
Genome-scale metabolic model of the fission yeast Schizosaccharomyce
pombe

(KAIST)김유빈, 손승범, 김태용, 
이상엽

P생물금-51(187)
Bayesian analysis of modularized metabolic network under perturbation
condition

(KAIST)김현욱, 김태용, 이종민, 
이상엽

P생물금-52(187)
Development of succinic acid-tolerant Mannheimia
succiniciproducens based on transcriptome analysis

(KAIST)김유빈, 이종호, 백종환, 
이상엽

P생물금-53(187)
Production of Large Spider Dragline Silk Proteins in Escherichia coli
by Metabolic Engineering

(KAIST)김민영, 이종민, 이상엽

P생물금-54(187)
Genome-scale Reconstruction of the Metabolic Network in Zymomonas
mobilis ZM4 for Ethanol and Succinic acid Overproduction

(KAIST)김진년, 이경윤, 박종명, 
김태용, 윤홍석, 이상엽

P생물금-55(188)
Designing Rapid and Sensitive Detection of PSA Using Selective Peptide
Cleavage Phenomena Applied on Fluorophore-Nanoparticle complex

(서강대)최진하, 오병근, 김현수, 최정우,
임효선

P생물금-56(188)
Ultrasensitive Single-Nanowire-on-Film SERS Sensor for Hg2+
Detection

(KAIST)김진년, 유승민, 강태준, 
윤일선, 김봉수, 이상엽
(한양대)이상엽, 추정범

P생물금-57(188)
Effect of Overexpressing Phosphoenolpyruvate Carboxykinase on
Succinic Acid Production in Escherichia coli

(KAIST)김진년, 최은정, 이정욱, 
장유신, 이상엽

P생물금-58(188)
ZnO nanowire devices based on novel functionalization platform for
chemical and biological applications

(전북대)김진태, 임연호, 라현욱,
Deepti Sharma, Khan Mohammad Rizwan

P생물금-59(189)
Silicon Nanowire Fabrication for Detection of Dopamine by UV
Nanoimprint Lithography

(서강대)김한, 이진호, 채은지, 표수현,
최정우, 오병근

P생물금-60(189)
Co-Cultivation of Three Main Genera Found in Effective
Microorganisms

(인하대)이광배, 문이슬, 오하나, 구윤모
(ERC for Advanced Bioseparation Tech.)

김영준

P생물금-61(189)
Visible light-induced photocatalytic silver enhancement for gravimetric
immunosensors

(POSTECH)KOWOOREE, 방지원,
전상민, (SAIT)서혜정, 이수석, 박재찬
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P생물금-62(189)
FITC-doped silica nanoparticles with HIV-1 TAT peptide for cell
imaging and siRNA delivery

(서강대)장혜미, 강소라, 김희석, 오병근

P생물금-63(190)
Stem Cells on Peptide Nanopatterned Surface for the Detection of
Toxic Effects of Olganophosphate Pesticide

(서강대)조현열, 김태형, 최정우

P생물금-64(190) Fabrication of multi-layer composed of proteins for Bioelectronic Device
(서강대)정용호, 이 택, 최정우

(경원대)민준홍

P생물금-65(190)
Biotransformation of Chrysin into Baicalein through ortho-hydroxylation
using Streptomyces coelicolor A3(2)

(동아대)김준형

P생물금-66(190) Bacillus Subtilis Spore Display System (동아대)김준형

P생물금-67(191)
Hydroxylation of Flavonoid Compounds, Phloretin and Chrysin, using
Streptomyces Species

(동아대)김준형

P생물금-68(191)
Indole and 3-Indolylacetonitrile Inhibits Spore Maturation in Paenibacillus
alvei

(영남대)김용규, 이진형, 조무환, 이진태

P생물금-69(191) Role of Indole in Microbial Fuel Cells of Escherichia coli (영남대)한티힙, 조무환, 김용규, 이진태

P생물금-70(191)
Surface Functionalization of a-C/ZnO Core-Shell Nanowires Based
on Self-Assembled Monolayers for Biosensor Applications

(전북대)Deepti Sharma, 임연호, 김진태,
Khan Mohammad Rizwan, 육영근, 

구아영, 서지혜

P생물금-71(192)
Optimized Conditions for Recovery and Reuse of Immobilized
Lysosomal Enzymes as an Antimicrobial Agents

(전북대)방승혁, 김소정, 김필, 민지호
(충북대)김양훈

P생물금-72(192)
Development of cupper sensing bacteria by integration of 
two-component system with green fluorescence protein

(울산대)김주한, Sambandam Ravikumar,
홍순호

P생물금-73(192) Preparation of a fusion protein of Fc fragment conjugated with EGF (한양대)변현경, (경원대)이은규

P생물금-74(192) Disinfection of Potable Water by Using Plasma
(미륭ECO㈜)장두일

(제주대)좌은진, 고란영, 이상백, 목영선

P생물금-75(193) Precise multiplex gene expression analysis based on MLPA-CE-SSCP
(포항공대)신기원, 황희성, 정보람,

정규열

P생물금-76(193)
Helium-Oxygen 대기압 플라즈마 반응기의 방전효과와
E. coli 살균특성 분석

(강원대)손향호, 이원규

P생물금-77(193)
Escherichia Coli Protein P, a New Possible Universal solubility Partner:
Solubility Improvement of Aggregation-prone Proteins by Fusion Expression

(고려대)송종암, 권구철, 이지원

P생물금-78(193) A Three dimensional diagnosis system using 3D structure-based system (고려대)이은정, 이종환, 김성은, 이지원

P생물금-79(194) stability of Fluorescent protein nanoparticles(FPNPs) (고려대)유리나, 안금영, 김경림, 이지원

P생물금-80(194) 3D structure-based bioassay using protein nanowire (고려대)김현진, 서혁성, 이지원

P생물금-81(194) Inhibitor screening of hepatitis C virus (HCV) viral protein NS5B on chip (원자력(연))노창현, 조성기

고분자: 4월 29일(금), 15:00~17:00

포스터발표 IV 좌장 :  박주현(중앙대) ,  임성갑(KAIST)

P고분금-1(85)
Characterization of toner particles prepared at various polymerization
conditions

(충북대)박준기, 안성호, 김대수
(㈜파캔오피씨)유재광, 김덕응

P고분금-2(85) 목분/폴리프로필렌 복합체의 내후성 강화
(충북대)박준기, 안성호, 홍진욱, 김대수

(㈜써니플라테크)채현규
P고분금-3(86) 관능기가도입된Silica 나노입자들의농도변화가광중합에미치는영향 (계명대)전하나, 신태호, 황기섭, 하기룡

P고분금-4(86) In situ 중합법에의한폴리아미드6/나노클레이나노복합재에관한연구
(호남석유화학)조영민, 남병국, 고성록,

김세훈
P고분금-5(86) TMPTA의 UV광중합 속도 측정 (동아대)김대환, 김병철, 김영한

P고분금-6(86)
The Molecular Orientation of Polyimide Alignment Layer used in
TFT-LCDs 

(호남석유화학)황용택, 윤승웅, 송보근
(삼성전자)노경래

(포항가속기연구소)이한구

P고분금-7(87)
Sulfonated poly(arylene ether sulfone) composite ionomer containing
tetraethyl orthoilicate for high temperature operable PEMFC

(에너지기술(연))심우종, 김태영, 
최영우, 양태현, 김창수, (상명대)박진수

P고분금-8(87)
Sulfonated poly(aryl ether sulfone) composite membranes based on
block copolymer with sulfated zirconia for high temperature fuel cells

(에너지기술(연))김미내, 최영우, 양태현
(전북대)남기석
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P고분금-9(87)
Sodium Ion-Imprinted porous polymer beads to remove Na in industry
application

(성균관대)김민지, 김덕준

P고분금-10(87) Preparation and Characterization of PVA/SWCNT/GO Nanocomposites (동아대)김혜민, 이헌상

P고분금-11(88)
Layer by Layer Barcoating Method of Multilayer Singlewall Carbon
Nanotube/Graphene Oxide Hybrid Films

(동아대)이순식, 이헌상

P고분금-12(88) PC/PMMA/MWCNT Hybrid Films and Their Phase Behavior (동아대)배도영, 이헌상

P고분금-13(88)
Permeation of Oxygen and Water Vapor Through EVOH/GO
Nanocomposites

(동아대)김혜민, 이헌상

P고분금-14(88)
Effect of Length and Shape of MWCNT on the Thermal Properties and
Electrical Conductivity of Polycarbonate/MWCNT Composite Films

(동아대)허영진, 이헌상

P고분금-15(89)
The Role of Bernard-Marangoni Instability on the Percolation
Scaling of Electrical Networks in Polymer/MWCNTs Hybrid Films

(동아대)전상일, 이헌상

P고분금-16(89) Multi-function of Films based on GO/SWCNT/PEG Nanocomposites (동아대)최수아, 이헌상

P고분금-17(89)
Effect of Length and Shape of MWCNT on the Thermal and
Electrical Properties of MWCNT Mat and Bucky Paper

(동아대)허영진, 이헌상
(LG화학)윤창훈, (고려대)김우년

P고분금-18(89) Polyimide-graphene 복합재료의 구조 및 특성연구
(동의대)구민수, 심성은, 오원태, (㈜유성)
석민광, 이강우, (생산기술(연))김정수

P고분금-19(90)
Optical Characteristics of PC and PMMA Compounds for Diffuser
in LED Backlights

(경기대)김남이, 임슬기, 김동원, 김성우
(KCC)백승경, 김장욱

P고분금-20(90)
FT-IR 분석에서 NO2 연소가스와 water vapor 와의 상관성 분석을
통한 정량화 방안 연구

(철도기술(연))김지현, 이철규, 이덕희,
정우성

P고분금-21(90)
Thermal Insulation Characteristics of UV Curable Hybrid Coatings
with Closed Pore Structured Beads 

(경기대)김남이, 최현묵, 김성우
(한양대)최종근, 장영욱

P고분금-22(90) Diarylethane 안료를 이용한 광변색 코팅용액 제조 (충북대)이창호, 신철우, 이종대

P고분금-23(91)
Membrane properties of polymer-lipid hybridsome using amphiphilic
poly(asparagines)

(아모레퍼시픽)박성일, (KAIST)김종득

P고분금-24(91)
Surface Modification of Metal Oxide Using Ionic Liquid Molecules in
Hybrid Organic-Inorganic Optoelectronic Devices

(UNIST)이보람, 최효성, 이현정, 김진영,
송명훈, (KAIST)박지선, 김상욱

P고분금-25(91)
One-step Synthesis of Polystyrene/Polythiophene Core/Shell
Nanoparticles via Dual Initiation System

(연세대)이승모, 김중현
(동진세미켐)이선종, (경북대)정인우

P고분금-26(91)
Preparation of Phase change material Nanocapsules via Modified
Resin Fortified Miniemulsion Polymerization

(연세대)조원석, 이승모, 박영하, 고원건,
김중현, (동진세미켐)이선종, (경북대)정인우

P고분금-27(92) 자기 재생성 고분자 나노소재 적용 자동차 의장부품 개발

(덕양산업㈜)곽성복, 김승호
(현대EP)김정신, (폴리사이언텍)전승호

(자동차부품(연))정선경, 이재용
(자동차부품혁신센터)김대일

P고분금-28(92)
자외선 흡수능을 가진 불소계 아크릴 공중합체 제조와 이들의 물성 및
응용

((재)구미전자정보기술원)이영철, 
한동철, 최영철, 신한재, 황도연, 이도경
(금오공대)김성진, (경북대)곽기섭

P고분금-29(92)
Proton exchange membranes based on sulfonated poly(fluorenyl ether
nitrile oxynaphthalate) for high performance direct methanol fuel cells

(한양대)성열환, 김동원

P고분금-30(92)
Synthesis and characterization of random co-polyimide with various
backbone

(연세대)유태원, 한학수

P고분금-31(93) 천연섬유 적용 자동차 인테리어 Instrument Panel 부품 개발
(덕양산업㈜)곽성복, 윤성현

(호남석유화학)강귀성, (현대자동차)
이명렬, (자동차부품혁신센터)김대일

P고분금-32(93) VOC 및 CO2 저감 고감성 친환경 자동차 내장부품 개발
(덕양산업㈜)곽성복, 김승호
(동원테크)김현욱, 김상민

P고분금-33(93)
Radiation-chemical synthesis of sorption-active polypropylene fabric
with diethylenetriamine-type functional groups

(영남대)조현국, 김준홍, 한도흥
(Inst. of Environmental Geochemistry,

Ukraine)Iuliia Bondar

P고분금-34(93) HDPE 혼합용액에서의 상평형에 관한 연구
(고려대)박상훈, 이희준, 엄기원, 송광호

(LG화학)최재훈
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P고분금-35(94)
Orientation Control of Block Copolymer Thin Films on Substrates
with Well-Defined Roughness

(서울대)주영우, 서효선, 차국헌, 김현미,
조명래, 박 윤, 김기범

P고분금-36(94)
Characteristics of polymer electrolyte membrane with radiation-
crosslinked structure of methylstyrene/ETFE copolymer

(영남대)김준홍, 박정수, 서장현, 조현국,
한도흥

P고분금-37(94)
Multilayered Thin Films Containing Amyloid-like κ-Casein Fibrils
Prepared by the Layer-by-Layer Deposition

(서울대)이지혜, 천지영, 백승렬, 차국헌

P고분금-38(94) 자동차 크래쉬패드 진공성형 공법용 TPU 소재 및 부품 개발
(덕양산업㈜)곽성복, 주상률, 김삼영
(엠티코리아)김유용, (자동차부품(연))
정선경, 이평찬, (동성하이켐)문수언

P고분금-39(95)
Effect of annelaling temperature on crystallization ratio of PLA film
with added flame retardant

(성균관대)김규선, 홍성철, 김병우, 
김문선

P고분금-40(95) 반사체의 종류와 고분자 수지에 따른 재귀반사지 특성 연구
(경상대)임두현, 허민영, 이민호, 안주현,
김둘선, 김종선, 박진우, 전민상, 유지현,
안효준, 류호석, (㈜삼웅)김익환, 정성표

P고분금-41(95)
Poly(propylene carbonate)와 Nano-sized Graphene Composite Films
제조 및 특성분석

(연세대)이윤호, 김도완, 안도환, 이재훈,
서종철, 서광원, 한학수

P고분금-42(95)
표면개질된 ZnO가 함유된 광경화 poly(urethaneacrylate)/ZnO 나노
복합필름 제조 및 특성

(연세대)김도완, 이윤호, 안도환, 이재훈,
서종철, 서광원, 한학수

P고분금-43(96) 친환경 Nagative 공법을 적용한 자동차 내장부품의 신뢰성 향상연구
(자동차부품(연))정선경, 이평찬, 유승을,
김보람, (덕양산업)곽성복, 이상락

(엠티코리아)김유용, 김성화

P고분금-44(96)
SERS Performance in Self-Assembled Silver Nanocluster Arrays
via Block Copolymer Micelles

(포항공대)조원준, 김진곤

P고분금-45(96)
Synthesis and characterization of polyaspartamide derivatives for
theranostic application

(성균관대)임철원, 김덕준

P고분금-46(96)
A study of eco-friendly automotive interior parts for reducing
substances of very high concern(SVHC)

(자동차부품(연))정선경, 이평찬, 유승을,
김보람, (용산)김덕래

P고분금-47(97)
Preparation and property of sPEEK/sulfonated mesoporous
benzene-silica composite membranes

(성균관대)박중화, 김덕준

P고분금-48(97)
Synthesis of Lead (II) ion-imprinted porous microparticles and its
analytical application

(성균관대)지앙양, 김덕준

P고분금-49(97)
Watersorption behavior of polyimide nanocomposites thin films with
various nanoclay loads

(연세대)안재인, 한학수

P고분금-50(97) Synthesis and Characterization of Self-doped Conductive Polymers (홍익대)양윤아, 류원선

P고분금-51(98)
Energy Transfer Modulation between P3HT and ZnO Nanorods for
Hybrid Solar Cells

(중앙대)구재홍, 박주현

P고분금-52(98) 산화그래핀을 이용한 산소차단성 복합필름 (전자부품(연))신권우, 우란, 한종훈

P고분금-53(98)
Preparation of monodisperse PEGDA-organoclay composite hydrogel
particles for E. coli encapsulation using microfluidic device

(KAIST)왕계원, 이경균, 이영철, 
양지원, 김도현, 박태정

(NEMS-Bio Team of NNFC)이석재

P고분금-54(98)
Effect of amphiphilic poly(ethylene glycol) electrolytes on Dye-Sensitized
Solar Cells

(연세대)안성훈, 고종관, 변수진, 지원석,
김종학

P고분금-55(99)
Formation of hole-pattern TiO2 layer for Dye-sentisized solar cell’s
photoelectrode with SU-8 photoresist

(연세대)김상진, 노동규, 서진아, 전하림,
김종학

P고분금-56(99)
Preparation of TiO2/Ag Janus Nanoparticle from Hybrid Core-Shell
inorganic-organic material

(연세대)김동준, 박정태, 고주환, 정예은,
김종학

P고분금-57(99)
Improvement in Dye-Sensitized Solar Cells by Introducing an
Interfacial Layer of Mesoporous TiO2 Thin film

(연세대)안성훈, 고종관, 변수진, 지원석,
김종학

P고분금-58(99) Synthesis of amphiphilic graft copolymer membranes for gas permeation
(연세대)김동준, 박정태, 고주환, 정예은,

김종학

P고분금-59(100)
In-Situ Formation of Dye-sentisized Solar Cells based on High Ordered
TiO2 Photoelectrode with Photodegradation and Sol-Gel Process

(연세대)김상진, 노동규, 서진아, 전하림,
김종학

P고분금-60(100)
Solid-state Dye-Sensitized Solar Cells based on Poly(oxyethylene
methacrylate)-Poly(4-vinyl pyridine) Comb-like Polymer Electrolytes

(연세대)서진아, 노동규, 전하림, 김상진,
김종학
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P고분금-61(100)
Micellization behavior of Star-shaped Polystyrene-block-poly(2-vinyl
pyridine) Copolymer

(POSTECH)장상신, 이영민, 김진곤

P고분금-62(100)
Preparation of Grafted/CrosslinkedAmphiphilic graft copolymer for
fuel cell electrolyte membrane

(연세대)서진아, 노동규, 전하림, 김상진,
김종학

P고분금-63(101)
Iodine-Free Dye-Sensitized Solar Cells Employing Hole Transporting
Materials

(연세대)지원석, 고종관, 안성훈, 변수진,
김종학

P고분금-64(101) 반응압출법을 이용한 비 MAH계 접착성수지 개발 (호남석유화학)김덕호, 박명철, 최창휴

P고분금-65(101)
Synthesis and Characterization of Crosslinked proton conducting
membrane based on block copolymer

(연세대)지원석, 고종관, 안성훈, 변수진,
김종학

P고분금-66(101)
Synthesis of Porous TiO2 Thin Films Templated by Amphiphilic
Graft Copolymer and Their Use in Dye-Sensitized Solar Cells

(연세대)고주환, 박정태, 김동준, 정예은,
김종학

P고분금-67(102)
Cross-linked poly(ether ether ketone) membranes with sulfonic acid
groups on the backbone and pendant for fuel cell applications

(성균관대)당 하이 손, 김덕준

P고분금-68(102)
Structural self-assembly of hydrogen-bonded poly(vinyl chloride-g-
4-vinyl pyridine) graft copolymers

(연세대)고주환, 박정태, 김동준, 정예은,
김종학

P고분금-69(102)
Electrochemical characteristics of durable polymer electrolyte pore-
filling membranes for solid alkaline fuel cells

(에너지기술(연))이미순, 최영우, 김창수

P고분금-70(102)
Facile Synthesis of Conducting Composites of Graphene Oxide and
Poly(o-phenylenediamine) in Aqueous Medium

(영남대)Van Hoa Nguyen, 이영아,
심재진

P고분금-71(103) Radical degradation of sodium alginate by H2O2 under ultrasound
(조선이공대)최유성

(조선대)김주일, 오일홍, 이인화

P고분금-72(103)
Synthesis of poly(glycidyl methacrylate) microspheres via ring-opening
polymerization in compressed liquid dimethyl ether 

(서울대)조동우, 김학민, 김화용, 권정민
(LG 화학)오경실, (미원스페셜티)배원

P고분금-73(103)
Development of a New Method for the Synthesis of 4-arm PEG
Through the Addition of Azide-Alkyne and Amine-Carboxy Groups

(연세대)이동익, 안익성, 김찬진, 권혁성

P고분금-74(103) Electrochemical fluorescence switching of redox active fluorophores (연세대)서석재, 김유나, 유정목, 김은경

P고분금-75(104)
Crystallization Characteristics of Crosslinked High Density
Polyethylene using Supercritical Fluid

(서강대)조항규, 유기풍, 임종성
(KIST)홍순만

P고분금-76(104) The synthesis of charged particles for reflective electronic paper
(동국대)최동현, 이의수, 한정인
(전자부품(연))권순형, 김원근

P고분금-77(104)
Partially fluorinated poly(arylene ether sulfone) copolymer/PTFE
composite membranes for PEM fuel cells

(한국화학(연))김은희, 장봉준, 김정훈

P고분금-78(104) Bis-GMA의 광중합 복합레진의 물리적 특성
(강원대)류호남, 최창순, 박기묵, 이광래

(강원지방중소기업청)장화익
(강원광역경제권선도산업지원단)송근호

이동현상: 4월 29일(금), 15:00~17:00

포스터발표 IV 좌장 :  성종환(홍익대) ,  이헌상(동아대)

P이동금-1(263)
Development of sustained production of chlorine dioxide using
polymer hydrogels

(홍익대)전영현, 김범상
(에코웰)조근도, 이덕연

P이동금-2(264) Li-LiFePO4 이차전지의 충·방전 모델링
(아주대)류승민, 이재신, 신치범

(KIST)류승호, 조원일

P이동금-3(264) 액체 냉각방식의 리튬 이온 전지 팩의 열적 거동 모델링
(아주대)이재신, 김의성, 신치범
(㈜이아이지)홍영진, 김지수

P이동금-4(264) VRLA 배터리의 동적 충방전 거동 예측 (아주대)이정빈, 김의성, 신치범
P이동금-5(264) 광역에너지 배관망 동적 거동 모델링 및 조업 데이터와의 비교 (아주대)이준영, 이정빈, 신치범

P이동금-6(265)
Electrochemistry on gold nanopaticles modified electrode: 
a thin layer model approach

(광운대)김태용, 윤도영

P이동금-7(265) Electrochemical deposition of Mn2+ doped cadmium selenide (광운대)김태용, 박정민, 윤도영

P이동금-8(265)
Simulation of droplets on a spider silk with various wetting conditions
and geometries

(포항공대)안명모, 홍진석, 강인석

P이동금-9(265)
Development of Continuation Method for Tracking Steady Contours
in Film Blowing Process

(고려대)권일영, 정현욱, 현재천
(LG화학)이주성
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P이동금-10(266)
Experimental studies on the dynamics and instabilities in roll coating
for automotive paints

(고려대)이인준, 김진호, 정현욱, 현재천
(PPG KOREA)노승만

P이동금-11(266)
Numerical investigations of multi-component transport in alkaline
fuel cell

(한양대)이승주, 이성철

P이동금-12(266)
고체 산화물 연료전지에서의 전류손실을 줄이기 위한 다양한 방법론과
이론적 고찰

(고려대)황지원, 조동현, 정현욱, 김성현

P이동금-13(266)
Numerical Analysis of Ion Transport in Stacked Cells of Reverse
Electro-dialysis for Generating Electricity

(홍익대)양윤아, 정귀영, 류원선, 김수영,
이승오

P이동금-14(267) 자성 현탁액의 유변학적 분석에 기초한 분산성 평가 (상명대)전지훈, 손현진, 구상균

P이동금-15(267) Effect of bidisperse packing on the liquid flow through a packed bed (상명대)손현진, 전지훈, 구상균

P이동금-16(267)
Polymer Layer based Surface Kinetic Model on Silicon Dioxide Etch
Process in Inductively Coupled Fluorocarbon Plasmas

(국가핵융합연구소)장원석, 권득철, 윤정식
(경원테크)유동훈, (전북대)조덕균, 

육영근, 김진태, 김상곤, 임연호

P이동금-17(267)
Influences of high electric field on cells in a aqueous droplet in
silicone oil

(POSTECH)노지훈, 강인석

재료: 4월 29일(금), 15:00~17:00

포스터발표 IV 좌장 :  김명화(이화여대) ,  송명훈(UNIST)

P재료금-1(274) Preparation of Porous Gold using Anodizing Aluminum Oxide Template (광운대)엄하늬, 오천석, 김영훈
P재료금-2(274) 패터닝 기법을 이용한 OH 친화성을 지닌 SPR용 골드칩 제조 (광운대)신소향, 박범진, 김영훈

P재료금-3(275)
Stabilization effect of OECD standard AgNPs: 
electrostatic vs. electrosteric force

(광운대)노진규, 김영훈

P재료금-4(275)
Au-capped Elastomeric Pillar Arrays Toward Optofluidic Plasmonic
Substrate

(KAIST)강혜림, 허철준, 이수연, 
양승만

P재료금-5(275) 비정질 실리콘 나노잉크를 이용한 실리콘 박막 구조
(에너지기술(연))김자영, 김종남, 장보윤,

고창현, (충북대)신채호

P재료금-6(275)
저온 플라즈마 중합법을 이용한 멜라민에 아민증착 불균일계
염기촉매의 제조

(전남대)정경운, 조동련, 양은주
(BK21기능성나노신화학소재사업단)

송선정
P재료금-7(276) Pt nanowire network를 이용한 저전력, 초고감도 수소센서 구현 (단국대)김현웅, 정주영, 장수환

P재료금-8(276)
Soft lithography와 표면 처리를 이용한 금속 Patterning 및 ZnO-PEG
복합소재 제조에 관한 연구

(동아대)우선영, 김종민, 장상목
(경희대)김우식

P재료금-9(276)
AFM의 force-distance curve 분석을통한히스티딘과금속착화합물의
친화력 평가

(동아대)이행자, 심재후, 김종민, 장상목
(Tokyo Univ. of Tech.)Masato Sano,

Hiroshi Muramatsu

P재료금-10(276)
The role of steady-state fluorocarbon film during SiO2 etching in
C4F6/Ar/O2/CH2F2 plasmas

(아주대)조성운, 김창구

P재료금-11(277)
Control of the contact hole diameter using inductively coupled
fluorocarbon and hydrocarbon plasmas

(아주대)김준현, 조성운, 김창구

P재료금-12(277)
Novel Surface Analysis Technique using Impedance-SPM: Characterization
of the Surface Groups on the Non-Conductive Nanoparticles

(연세대)곽진영, 이상엽

P재료금-13(277)
Mesoporous graphitic carbon nitride (g-C3N4); Fluorescent sensor
for selective cyanide sensing

(KAIST)이은주, 전영시, 이선욱, 
홍원희

P재료금-14(277)
Polymer Electrolyte Membrane based on Nafion/Graphene Oxide
Composite for Fuel Cells

(KAIST)최봉길, 홍원희
(에너지기술(연))정두환

P재료금-15(278) CNT의 수분산에서 산처리가 미치는 영향
(한밭대)김영덕, 이꽃님, 이철우

(한나노텍)김상필

P재료금-16(278)
Bifunctional mechanism of polymeric agent in massive one-pot
synthesis of Au nanoparticles

(경희대)김라영, 김우식, (서울대)이종협

P재료금-17(278) 기능기에 따른 구리산화물 제거 특성 연구 (강원대)고천광, 이원규

P재료금-18(278)
Solution-processed semitransparent p-n GO:CNT/ZnO heterojunction
diodes for visible-blind UV sensors

(울산대)허승현, 김의정, Tran Viet Cuong,
Huynh Ngoc Tien, Van Hoang Luan
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P재료금-19(279) Role of surface charge of mesoporous silica particles in drug delivery
(연세대)김아름, 이강택, 이호섭, 황대현
(한미약품)이덕규, (에너지기술평가원)
이상훈, (Huaqiao Univ.)Zhijian Wu

P재료금-20(279) CNT 페이스트를 적용한 염료감응형 태양전지
(충남대)김성훈, 다오반, 최호석

(바이오니아)박세정, 김재하, 박한오

P재료금-21(279)
에멀젼법을 이용한 GMA(GlycidylMethacrylate) 그라프트 공중합의
최적화

(충남대)지한솔, 류욱연, 최호석
(바이오니아)김재하, 박한오

P재료금-22(279)
Improving the stability of conductive polymer coated onto PET
surface by using plasma treatment

(충남대)부반티엔, 최호석

P재료금-23(280)
열처리 온도 및 처리 시간에 따른 슈퍼커패시터용 활성탄의 물성 및
전기화학적 특성의 변화

(충남대)김지은, 류욱연, 트란꺽시, 
권용갑, 최호석

(포항산업과학(연))김병주, 이성영

P재료금-24(280)
Lanthanide ion adsorption behavior on functionalized magnetic
nanoclusters

(KAIST)김종훈, 김종득, 안태빈

P재료금-25(280)
Depositing of metal nanoparticles on the surface of polyethylene
terephthalate film by using radio frequency plasma in contact with
ionic liquid

(충남대)트란꺽시, 최호석

P재료금-26(280) 실리콘 태양전지의 반사방지막으로 ZnO 나노 구조체의 적용
(영남대)이태진, 장준혁, 김용술, 김도형,

박노국, (㈜티피에스)김헌덕

P재료금-27(281)
ZnO 나노와이어 기반 황화수소용 가스센서의 온도 및 농도에 대한
감응특성 조사

(영남대)이태진, 박재영, 김도형, 박노국,
민봉기

P재료금-28(281)
Growth of single-walled carbon nanotubes using iron oxide
nanoparticles from iron-containing proteins

(POSTECH)김혜진, 이건홍

P재료금-29(281)
CNT를 포함하는 flexible 기판의 저온소결을 통한 염료감응형
태양전지 제조

(서울시립대)서영미, 장강일, 이현희,
김정현

P재료금-30(281)
Modulating ZnO Nanostructure Arrays on Any Substrates by
Nano-Level Structure Control: enhanced light out-coupling in GaN
based LEDs

(울산과기대)예병욱, 백정민
(포항공대)유학기, 손준호, 이종람

P재료금-31(282)
Structural, morphological properties of aluminum thin film
incorporated on silicon wafer by various deposition methods

(전북대)모흐드 나짐, 장영운, 임익태,
김종석

P재료금-32(282)
Characteristics of Gallium Nitride (GaN) Films Grown By a
Solution Coating Method Using Ga(mDTC)3 Precursor

(영남대)박승배, 김홍탁, 박진호

P재료금-33(282)
Crystal Structural Change of Iron Oxide Nanoparticles during
Coprecipitation Reaction

(KAIST)안태빈, 김종훈, 양희만, 
이정우, 김종득

P재료금-34(282) 화학적 발포제를 이용한 발포성 목질섬유 강화 복합소재 개발
(서울시립대)권재경, 강힘찬, 김순일,
김정현, (국립산림과학원)이선영, 도금현

P재료금-35(283) Hydrothermal Carbonization of Glucose using Microwave Irradiation (POSTECH)정아름, 이건홍

P재료금-36(283)
Fabrication of CdTe deposited by sonochemistry method for thin
film solar cell applications

(영남대)이형민, 박진호

P재료금-37(283)
Detecting pore opening point of anodic alumina via UV-visible
spectrophotometer measurement

(경북대)윤여경, 정수환

P재료금-38(283)
Supercooled Liquid droplet에 의한 VO2 나노선 성장 및 전도도
조절을 통한 초민감도 화학센서 개발

(울산과기대)변지원, 백정민
(KAERI)이상현, 이병철, (이화여대)김명화

P재료금-39(284) Characteristics of CdTe nano-particle by paraffin route method (영남대)김정미, 박진호, 김홍탁

P재료금-40(284)
Reflectance Modulation of Transparent Multilayer Films on 
Near-Infrared Light for Energy Efficient Window Applications

(서울시립대)한구희, 허경이, 홍은표,
김정현

P재료금-41(284)
Electrodeposition of PbTe nanowire into porous anodic alumina
templates

(경북대)이홍규, 정수환
(표준과학(연))강상우

P재료금-42(284) Artificially designed Ostwald ripening of as-grown inorganic nanoparticles (연세대)장은지, 임은경, 최지혜, 함승주

P재료금-43(285)
Continuous Fabrication of Polymer Film Using Hydrodynamically
Focused Vertical Laminar Flows

(KAIST)조수정, 심태섭, 양승만

P재료금-44(285)
방열 제품화를 위한 폴리아미드/BN 열전도 복합수지의 열적/기계적
특성

(자동차부품(연))오미혜, 윤여성, 김아영
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P재료금-45(285)
Alkali Doping Effects on CuInSe2 Thin Films for High Efficiency
Solar Cells

(영남대)이정은, 김홍탁, 박진호

P재료금-46(285)
Electroless Cu deposition on Ru - The investigation of the growth
mechanism and thin film properties

(서울대)김광환, 임태호, 박경주, 김재정

P재료금-47(286) A study on ultrasonic bonding process of electronic components (생산기술(연))김기영, 강창헌, 이성일

P재료금-48(286)
Characteristics of phase change according to PVDF manufacturing
process

(생산기술(연))김기영

P재료금-49(286) 피로인산기반의 전해질에서 전기 도금을 통한 씨앗층의 수리 (서울대)최승회, 김명준, 김회철, 김재정

P재료금-50(286)
자기장을이용한Entangled Multi-walled Carbon Nanotubes 응집체의
분산을 위한 인장하중 및 자기장-자성입자의 인력 측정

(성균관대)손승용, 이동현

P재료금-51(287) 질소도핑 코팅 박막을 이용한 이중약물 방출 스텐트 제조 (전남대)양은주, 조동련, 송선정, 정경운

P재료금-52(287)
Low Temperature Growth of ZnO Nanorod Arrays on Ag-coated 
Si Substrate by Solution process and Optimization of Glucose
Oxidase (GOx) Immobilization for Glucose Bio-sensors

(전북대)Ahmad Rafiq, 이길목, 한윤봉

P재료금-53(287) Sol-gel method 을 이용하여 제조된 CZTS의 광학적 특성 연구 (연세대)서동완, 오지숙, 박찬형, 임상우

P재료금-54(287) nMOS high-k gate stack 형성을 위한 capping layer의 선택적 에칭 (연세대)오지숙, 배진성, 서동완, 임상우

P재료금-55(288) 도핑 농도에 따른 p-형 ZnO 투명전도성 박막 연구 (연세대)박찬형, 명지현, 정준의, 임상우

P재료금-56(288)
Al/In doped ZnO 나노선을 이용하여 제작된 염료감음형 태양전지의
특성 평가

(연세대)명지현, 정준의, 박찬형, 임상우

P재료금-57(288)
스핀코팅 공정을 이용하여 제작한 ZnO 박막의 annealing 온도에 따른
특성 분석

(연세대)정준의, 명지현, 박찬형, 임상우

P재료금-58(288) Si3N4/SiO2 고선택비 인산 습식 에칭기술 개발 (연세대)배진성, 오지숙, 서동완, 임상우

P재료금-59(289)
EUV photomask의 ozonated deionized water (DIO3) 세정 후
Ru capping layer의 표면 변화 연구

(연세대)서동완, 배진성, 정준의, 임상우

P재료금-60(289)
Growth of High Aspect Ratio ZnO Nanorods by Solution Process:
Effect of Polyethyleneimine

(전북대)최한석, 박용규, 김진환, 한윤봉

P재료금-61(289)
Low Temperature Synthesis and Characterization of ZnO
Nanoparticles and their Ink-Jet Printing Applications

(전북대)이길목, Mohammad Vassem,
한윤봉

P재료금-62(289) 친환경 공법을 이용한 그래핀 산화물의 환원에 관한 연구
(중앙대)박연실, 김수영, 장석태, 최경순,

권기창, 고영운, 김성태

P재료금-63(290)
Development of metal embedded ZnO films for transparent
conductive oxide

(전북대)김진환, 김나경, 김나영, 한윤봉

P재료금-64(290)
Fabrication of meso-sphrerical TiO2 film with different calcination
temperatures for Dye-sensitized Solar Cells

(성균관대)이정화, 김명실, 나현정, 
김지만

P재료금-65(290)
Simultaneous Detection of Multiple Mutations in Epidermal Growth
Factor Receptor Based on Fluorescence Quenching of Quantum Dots

(연세대)강태경, 이호섭, 최동철, 이강택
(숭실대)주상우, (서울대)이소영

(국립암센터)윤경아
P재료금-66(290) Preparation of porous silicon from rice husk (KAIST)정대수, 송동수, 박승빈

P재료금-67(291)
Enhanced photocatalytic H2 evolution under visible light over
SrTiO3:Cr/Ta prepared by spray pyrolysis from polymeric precursor

(KAIST)강현우, 임성남, 박승빈

P재료금-68(291) Synthesis of SiC from rice husk by using magnesiothermic reduction (KAIST)임성남, 박승빈

P재료금-69(291)
용액 환원법을 이용한 표면 알킬기를 갖는 실리콘 나노입자의 합성 및
리튬 이차전지 음극소재로의 응용

(동아대)조미경, 윤태균, 이정규

P재료금-70(291)
Fabrication of oxygen barrier via layer-by-layer self assembled
graphene-polyelectrolyte multilayers

(성균관대)박효숙, 유필진

P재료금-71(292)
The Effect of Particle Size of Silicon Impregnated on a Carbon
Foam on the Performance of Lithium Ion Battery Anode

(동아대)채창주, 윤태균, 이정규

P재료금-72(292)
Rapid and Real-time Sensitive Recognition of R/S-mandelic Acid
by S-MA Derivative-Modified QCM Sensor Based on Stirring

(경희대)HE XINKUAI, 김우식
(동아대)김종민, 장상목

P재료금-73(292)
Polydiacetylene functionalized graphene nanosheets with high
biomolecular recognition capability: synthesis, micro patterning and
electrochemical biosensor application

(KAIST)윤지선, 김도현
(전자통신(연))양광석

P재료금-74(292)
구리 화학적 기계적 연마 슬러리에서 구리 산화막 형성 두께와 부식
방지제 농도간의 상호 연관성 연구

(서울대)김승욱, 김영준, 김재정
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P재료금-75(293) Sensing capability of molecularly imprinted self-assembled monolayer (KAIST)신민재, 홍원희

P재료금-76(293) 대응반응물에 따른 ALD TiO2 증착 특성 평가 (전남대)김용안, 김현철, 김도형, 황윤선

P재료금-77(293) The synthesizing of Li-rich cathode via citric acid-assisted spray pyrolysis (KAIST)서정윤, 정대수, 박승빈

P재료금-78(293) TiO2 형상에 따른 유기태양전지 효율 특성 변화 연구
(전남대)김용안, 김도형, 조현수

(KIST)최하나, 김경곤

P재료금-79(294)
Controlling the distribution of Fe catalyst for the synthesis of carbon
nanotube forest

(포항공대)이재근, 오유진, 이건홍

P재료금-80(294)
Smart membrane for on-demand drug delivery with electrically
controllable nanopore

(포항공대)전금혜, 양승윤, 변진석, 
김진곤

P재료금-81(294)
플라즈마유도그라프트공중합을이용한NVP(N-vinyl-2-pyrrolidone)
그라프트공중합의반응조건최적화

(충남대)정시인, 최호석

P재료금-82(294)
Discovery of new thermoelectric materials for power saving society:
NaCo2O4

(KAIST)황덕현, 김길호, 우성일

P재료금-83(295)
Electrochemical Performance of Lithium Titanate Synthesized by
Supercritical Hydrothermal Synthesis

(KIST)Agung Nugroho, 김수진, 
정경윤, 김재훈

P재료금-84(295)
Electrochemical Properties of C/Fe3O4 Nanoparticles as Lithium Ion
Battery Anodes

(동아대)윤태균, 채창주, 이정규

P재료금-85(295) Preparation of zinc oxide thin films by an electrospraying technique
(KAIST)Khalid Mahmood, 윤기명,

박승빈

P재료금-86(295)
Vacuum-free low temperature methode for organic layers in OLED
by ultrasonic deposition

(성균관대)서승우, 정 은, 조성민

P재료금-87(296) Fabrication of flexible moisture barrier film (성균관대)이형진, 이동현, 정은, 조성민

P재료금-88(296) Flexible Metal-grid embedded transparent electrode
(성균관대)정드리, 신현철, 이동현, 

서승우, 조성민
P재료금-89(296) Formation of ordered microstructure in a magnetic film (상명대)장태순, 전지훈, 구상균

P재료금-90(296)
Formation of core-shell structured magnetic nanoparticles using
silver reduction

(상명대)이보은, 구상균

P재료금-91(297)
Effects of Nano-sized Core-Shell Rubber (CSR) Particles on Impact
Peel Strength of Epoxy Systems at Low Temparature

(부산대)채현희, 최영선, 이정래, 김효민

P재료금-92(297)
The studies on the infiltration by CVI and the modeling calculation
in the preparation of C/C composites

(홍익대)황동근, 정귀영

P재료금-93(297)
High performance OLEDs with a oganic/metal transferred under
ambient conditions

(성균관대)Liu Kuan, 서승우, 정 은,
이동현, 조성민

P재료금-94(297)
Porosity control of alumina prepared by aerosol process using multi-
template

(공주대)장혜란, 박균영, 정경열

P재료금-95(298) 실리콘 잉곳 절삭 시 발생하는 폐PEG의 색도 개선 연구
(공주대)조윤경, 정경열, (실파인)임승현,
김성신, 이기호, 박종범, 심민석, 심효정,

김기성

P재료금-96(298)
Oxygen Adsorption Characteristics of (Ba,Mg)Ox Particles
Prepared by Spray Pyrolysis

(공주대)민병호, 정경열
(에너지기술(연))박종호

P재료금-97(298) Reduced graphene oxide by supercritical solvothermal method
(KIST)Nursanto Eduardus Bubi,
Agung Nugroho, Ratna Frida

Susanti, 김재훈

P재료금-98(298)
스크랩 폐타이어의 열분해로의한 수율분석 및 카본블랙 생산 특성에
관한 실험적 연구

(연세대)박상신, 황정호, (생산기술(연))
이은도, (㈜리뉴에너지)류태우

P재료금-99(299)
Preparation of surfactant modified porous carbon using spray
method

(한양대)이지명, 서영웅, 문성용
(KIST)서동진, 최재욱, 하정명

P재료금-100(299) Soft-lithography를 이용한 nano pattern의 제작과 응용 (동아대)강성모, 장상목, 김종민

P재료금-101(299)
Self-assembled TiO2 nanocrystal clusters for magnetically
recoverable photocatalysts

(포항공대)주진명, 예영진, 이재혁, 
김다래, 이진우, 전상민, (중앙대)정명섭

P재료금-102(299)
Improvement of Quantum Dots dispersion for high luminescent
efficiency of QD/PDMS coating

(연세대)황대현, 이강택

P재료금-103(300) 디메틸아세트아미드 부식억제제를 사용한 금속표면 특성 (창원대)박근호, 서정원
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P재료금-104(300)
Preparation of high purity silicon for silicon ingots by cutting process
waste slurry silicon recycling process

(전북대)박동민, 이진우, 
모드샤흐르아크탈, 양오봉

P재료금-105(300) 아미드기 유기화합물을 사용한 금속의 전기화학적 특성 (창원대)박근호, 정지은

P재료금-106(300)
Sonochemical synthesis of silica-cobalt oxide nanocomposites and its
application to chemical recycling of polyethylene terephthalate

(KAIST)박 글, Leian Bartolome, 
이경균, 김도현

P재료금-107(301) Synthesis of barium titanate using supercritical water (서울대)안기호, 서범준, 이경보, 이윤우

P재료금-108(301) 졸-겔법을 이용한 실리카 코팅된 아연분말 제조
(부경대)장정국, 임준혁
(티엔씨㈜)안우영, 정헌석

P재료금-109(301) Nano CISe 입자 합성 및 최적화 (영남대)김동환, 김홍탁, 박진호
P재료금-110(301) Effect and comparison of cross-linking reagents on collagen scaffold (동국대)박정극, 강미나, 서영권

P재료금-111(302)
Preparation and Electrical Properties of Cationic Iridium-based
Light-emitting Electrochemical Cells

(부산대)박수진, 김현수, 채현희, 문단비,
최영선

P재료금-112(302) Ti가 치환된 메조다공체 물질의 자외선 차단제 적용 연구
(경희대)김준우, 윤종철, 이지혜, 정석진

(㈜아이리스)안준혁

P재료금-113(302) 마그네슘 합금의 양극산화 표면처리 기술 개발 (KC케미칼㈜)송태승, 이재은, 김홍균

P재료금-114(302)
Silver Ion Adsorption and Photocatalytic Degradation for Purifying Water
using Nanostructured Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4)

(KAIST)이선욱, 홍원희, 이은주, 
전영시

화학공정안전: 4월 29일(금), 15:00~17:00

포스터발표 IV 좌장 :  강미진(서울과기대)

P안전금-1(336) 노말헥산의 화재 및 폭발 특성치 (세명대)하동명, 유현식, 이명호
P안전금-2(336) Explosion Limits of iso-Propyl Alcohol (세명대)하동명, 정경호, 박인우

P안전금-3(336) 노말알칸류의 상부인화점의 측정
(세명대)하동명, 박상훈, 정성현, 강미경,

강소영
P안전금-4(336) n-Decane과 sec-Butanol 혼합물의 자연발화온도 측정 (세명대)유현식, 하동명
P안전금-5(337) 플라스틱 배관 전기융착부 비파괴검사기술 국제표준 개발 (가스안전공사)길성희, 조영도
P안전금-6(337) 플레어스텍에서의 스팀을 이용한 복사열 강도에 관한 연구 (광운대)이동혁, 이헌석, 고재욱
P안전금-7(337) 연구실 안전관리 시스템 개발에 관한 연구 (광운대)고병석, 양재모, 고재욱
P안전금-8(337) 중소기업을위한BcN기반안전지수모니터링시스템개발에관한연구 (광운대)김정환, 고재욱, 김범수

P안전금-9(338) 마그네슘합금의 성분조성에 따른 열분해특성
(산업안전보건공단)한우섭, 이정석, 

최이락, 이근원

P안전금-10(338) 석유화학 시설의 전기분야 안전수준 비교 기준에 관한 연구
(가스안전공사)김민섭, 조영도

(광운대)고재욱, (국립방재(연))유병태
P안전금-11(338) Flash 및 컴퓨터 그래픽을 이용한 SMB공정 안전교육 프로그램 개발 (연세대)권휘웅, 문 일

P안전금-12(338)
화재시뮬레이션과 수리계획법 기반의 스프링클러 배치 최적설계를
위한 설치비와 피해액의 정형화

(명지대)이기준, 신동일

P안전금-13(339)
지하철 터널 화재시 환기시설의 용량에 따른 제연효과 검증을 위한
FDS 시뮬레이션

(명지대)박경준, 신동일

P안전금-14(339)
A study on the inherent safety design intergrated with process
simulator

(서울대)장남진, 윤인섭, 김익현


